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 والجدور  المعدنية -بين الجدور الخزفية ةمقارن ةدرادة دريري

 الخزفية الخالية من المعدن
 

 الدكتور نزيه عيسى* 
 

 (20/7/2005) قبل للنشر في  

 

 الممخّص  
   

 -اليدؼ مف ىذه الدراسة ىو الحصوؿ عمى معمومات سريريو مقارنو  عف مزايا ومساوئ كؿ مف التعويضات السيراميكية
 الخالية مف المعدف . -المعدنية والتعويضات السيراميكية

والتعويضػات السػيراميكية المعدنيػة   IN-CERAMتـ  إجراء التعويضات السيراميكية الخالية مف المعدف  مف نظػاـ  
/  50الألمانيػة لكػؿ مػف المرضػى الػذيف اختيػروا ليػذا الدحػث وعػددىـ / VITA     مػف شػركة   OMEGA 900مػف نظػاـ  

 وات  وتقييـ ىذه التعويضات مف حيث :/ سن3ودعد مراقدة حالاتيـ الفموية والسنية لمدة/  امريض
 ردود الفعؿ المثوية . -1
 الخصائص التجميمية تحت ظروؼ الإضاءة المختمفة . -2
 المتطمدات  التقنية ليذه التعويضات عند التحضير- 3
 فشؿ ىذه التعويضات جزئيا أو كميا.  -4

كػػف إدخػػاؿ مضػػمونيا إلػػى الدرنػػام  تػػـ جمػػم المعمومػػات الخاصػػة دكػػؿ مػػريض عمػػى اسػػتمارة مصػػممة دشػػكؿ خػػاص يم
 VERSION/  11الذي استخدمت منو النسخة/    SPSSالإحصائي 

تػـ الحصػوؿ عمػى المعمومػات الإحصػائية التػي تفيػد د فضػمية  NON PARAMATRIC TESTودػججراء التحميػؿ 
 التعويضات السيراميكية الخالية مف المعدف مف النواحي التالية :

 حوؿ السنية .الصحية والتجميمية .العلاقة  مم النس  ما -1
 المظير التجميمي لمتعويض ذاتو  تحت  الأنواع المختمفة مف الأضواء .-2

 أما مف حيث الخصائص الأخرى فمـ نجد دالدراسة الإحصائية اختلافات ذات دلالو وىذه الخصائص ىي :      
 الحاجة لاستئصاؿ الداب الأسناف دسدب التحضير .-1
 ة الأسناف الداعمة دالاوتاد والقموب دسدب التحضير :الحاجة لتقوي-2

 فشؿ التعويض الجزئي أو الكامؿ ضمف فترة الدراسة .-3

مػػف المعػػدف فػػي حػػالات  التتػػوي  الإفػػرادي وحػػالات  ةالخاليػػ ةمػػف ىػػذه النتػػائ  ننصػػا داسػػتخداـ الجسػػور السػػيراميكي
 .ةالمعدني ةور السيراميكيعمى الجس ةلما ليا مف مزايا إضافي ةالثادت– ةالجسور الثادت
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  ABSTRACT    

 

     The aim of  this research  is getting  clinical information   comparing  between  

advantages of  Metal- Ceramic bridges & Metal –free ceramic bridges  and their 

disadvantages .  

The partially missing teeth of   /50/ patients    were  replaced by these two 

systems of ceramic prostheses ; Omega/900/ & In-ceram , from VITA co.  for every  

patient. Their mouths cases were watched for three years from points: 

1-  Periodontal tissues responses. 

2-Esthitc properties under different kinds of light. 

3- Clinical  requirements of  installing each  system.  

4- Partial or complete failure of each system .                                       
           The results of checking up of the mouths  cases were collected by a special 

designed  forms . then these results  were analysisd  by SPSS program version /11/ for 

evaluating the  important of the statistical differences .The statistical tests  - non 

parametric test- refereed to: 
1-The differences between the two types of bridges were significant statistically from 

the  points : 

A- There were positive responses of periodontal tissues toward  In- ceram  

bridges. Whereas Metal –ceramic bridges had many negative reaction.   
B-Esthetic properties of In-ceram  bridges  under deferent types of light .whereas 

the appearance of metal-ceramic bridges defers according to surrounding   light   

2- There weren't significant differences between the two types of bridges from 

points:  A-The need to indodontic treatments 

B-The need to strengthen the abutments by post and core. 

C-Rate of partial ore complete mechanical failures of the two  types of bridges . 

 

So ,we can conclude : that dentists can avoid  esthetic & gingival   negative response by 

using   the in-ceram bridges instead of  metal-ceramic bridges .without any confusion 

about  its others  properties 
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 :الهدف
الخاليػػة مػػف  ةالمعدنيػػة والجسػػور السػػيراميكي - ةلسػػريريو لاسػػتخداـ الجسػػور السػػيراميكيمقارنػػة دػػيف النتػػائ  ا  -1

 المعدف.
اذ القػػرار فػػي وضػػم طديػػب الأسػػناف المعػػوض  فػػي صػػورة مزايػػا ومسػػاوئ كػػؿ مػػف الطػػريقتيف ليػػتمكف مػػف اتخػػ -2

 حاجات ومتطمدات المرضى . ـاختيار  ما يلائ
 

  :ةمقدم

تشغؿ أعماؿ تعويضات الأسناف الثادتة حيزاً كديػراً مػف أعمػاؿ طديػب الأسػناف وذلػؾ دسػدب حاجػة  المرضػى 
الكديػػػرة ليػػػذه التعويضػػػات ديػػػدؼ  التعػػػويض عػػػف الأسػػػناف المقموعػػػة أو تحسػػػيف حالػػػة الأسػػػناف الموجػػػودة مػػػف حيػػػث 

 ر أو مف حيث المتانة أو المقاومة.المظي
وعمى الرغـ مف تزايد الطرؽ الترميمية الدديمة وتزايد كفاءتيا دسدب تحسيف مواصفات المواد السنية الترميميػة 
وتطػػور تقنياتيػػا إلا أف ذلػػؾ لػػـ يقمػػؿ مػػف تزايػػد  اسػػتخداـ التيجػػاف والجسػػور أيضػػاً وقػػد يكػػوف السػػدب فػػي ذلػػؾ  ىػػو 

اف والجسػػور .فمقػػد مػػر اختصػػاص التعويضػػات الثادتػػة دعػػدة فتػػرات زمنيػػة مميػػزة مػػف حيػػث تحسػػيف مزايػػا ىػػذه التيجػػ
التقنيات المستخدمة في صناعة ىػذه التيجػاف والجسػوري حيػث تػـ اسػتخداـ المعػدف لوحػده لفتػرة طويمػة مػف الػزمف ثػـ 

ىػػذه الأيػػاـ اسػػتخداـ  اسػػتخدـ المعػػدف مػػم الوجػػوه الإكريميػػة فػػي السػػدعينات مػػف القػػرف العشػػريف الػػى أف  حػػؿ محمػػو 
ي  وانتشػرت ىػذه التقنيػة دشػكؿ   Metal - ceramic crowns and bridgesالسػيراميؾ المخدػوز عمػى المعػدف 

سريم دعػد أف تمػت السػيطرة عمػى الخصػائص الميكانيكيػة والصػفات التجميميػة ليػذه التعويضػات وتعتدػر ىػي  العمػؿ 
 اليومي لاختصاص التعويضات الثادتة.

-Metal freeظيػر فػػي الأسػواؽ أنظمػػة السػيراميؾ  الخػػالي مػف المعػػدف  [1]القميمػة الماضػػية فػي السػػنوات 

ceramic systems    الدراسػػات  أفودشػػكؿ مػػواز لأنظمػػة السػػيراميؾ المخدػػوز عمػػى المعػػدف ي وعمػػى الػػرغـ مػػف
دـ المتانة التي طالما المخدرية تؤكد قدرة التعويضات السيراميكيو الخالية مف المعدف عمى تجاوز مشكمة الضعؼ وع

إلا اف    glass infiltrated substructureعانػػػت  منيػػػا وذلػػػؾ  دفضػػػؿ الػػػتمكف مػػػف دنػػػاء القالػػػب  المػػػزج   
 التقنيتيف لا تزاؿ قميمة جدا  .]الدراسات السريرية المقارنة ديف 

كػؿ مػف النظػاميف عنػد اسػتخداـ   ةمف ىنا كاف ىذا الدحث الذي يرصد   ما يمكف تحقيقػو مػف نتػائ  سػريري 
 لدى نفس المرضى  ويرصد   موقؼ المريض مف ىذه النتائ    .

 

 الطرق والمواد:
 .vita omega 900 systemنظاـ الخزؼ المخدوز عمى المعدف   -1
 .in-ceram alumina and zircona systemنظاـ الخزؼ الخالي مف المعدف     -2

لأقػػؿ مػػف كػػؿ مػػف النظػػاميف وفقػػاً لمقػػاييس تػػـ التعػػويض لكػػؿ مػػنيـ دتعػػويض واحػػد عمػػى ا ا( مريضػػ50) -3
 الشركة الصانعة دعد أف تـ التعرؼ عمى ىذه المقاييس في مخادر ىذه الشركة في ألمانيا.

 الطريقة القياسية المتدعة في التعويض: -4
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A- :المرحمة السريرية الأولى 

a) .اختيار المريض الذي يحتاج لتعويضيف عمى الأقؿ 

b)   اختيار لوف أسناف وفقاً لدليؿvita 3D. Master. 

                 c(تحضػػػػػػػير الأسػػػػػػػناف الداعمػػػػػػػة دخػػػػػػػط إنيػػػػػػػاء شػػػػػػػدو كتػػػػػػػؼ ودعػػػػػػػرض  )مػػػػػػػـ( عمػػػػػػػى الأقػػػػػػػؿ                                                                                                  1.2
 مـ.0.5عف دتحت مستوى المثة دما لا يزي

                d ذ الطدعات دالمطاط السيمكوني دعد تدعيد المثة دخيوط ( أخGingi back. 

B- .المرحمة المخبرية 
C- .المرحمة السريرية الثانية 
D-  :النتائج 

تقيػػيـ الحالػػة السػػريرية مػػف خػػلاؿ اسػػتمارة خاصػػة مصػػممة ليػػذا الدحػػث يمكػػف مػػف خلاليػػا تسػػجيؿ رد فعػػؿ           
 ني و مدى رضى المريض.النس  المجاورة ومدى الانسجاـ المو 

لمعرفػػة  SPSSداسػػتخداـ درنػػام   بوتتميػػز ىػػذه الاسػػتمارة أنيػػا يمكػػف أف تخضػػم لتحميػػؿ إحصػػائي محوسػػ         
 ذات الأىمية الإحصائية. ةالإحصائيالاختلاؼ في القيـ 

 

 وصف المراحل المخبرية القيادية:
 :]VITA ]6 ةالمصنع ةر الشركمراحؿ صناعة التاج السيراميكي  الخالي مف المعدف وفقا لمخد

 .Partiated cast: صناعة المثاؿ المجزأ الأولى المرحمة  -1
وىػي طدقػة شػديية دطػلاء الأظػافر تبطمػى ديػا  Apply the spacer:تطديػؽ الطدقػة الفاصػمة  الثانيةة المرحمةة  - 2

لا يبمػػس إطلاقػػاً.تترؾ دقيقػػة السػػطوح المحضػػرة دكامميػػا داسػػتثناء خػػط الإنيػػاء )الكتػػؼ أو شػػدو الكتػػؼ( الػػذي يجػػب أ
واحدة ثـ يبعػاد طػلاء ىػذه الطدقػة مػرة ثانيػة تسػاعد ىػذه الطدقػة فػي خمػؽ فػراغ دالمسػتقدؿ دػيف السػطوح الداخميػة لمتػاج 

 الصناعي وديف السطوح المحضرة دوف أف يمس ذلؾ انطداؽ حواؼ التاج.
 ى السطوح المحضرة.مف عدـ وجود أي مناطؽ تثديت عم الت كدتطدؽ ىذه الطدقة دعد      

: صناعة مسند أو جدار خمفػي لمنطقػة الػدبمى وذلػؾ دوضػم حػائط مػف الشػمم خمػؼ مكػاف توضػم المرحمة الثالثة-3
 الدمية ودحيث يبساعدنا عمى دناء دمية أمامو مناسدة مف حيث الشكؿ والحجـ دمادة الالومنيا.

المثاؿ فقط الأسناف التي نحػف دصػدد تتويجيػا تزاؿ الأسناف غير المحضرة مف المثاؿ الرئيسي ويدقى في ىذا   -1
 أو صناعة جسر دينيا.

أي  -دػنف واحػد (heavy and light Body)تؤخػذ طدعػة ىػذا المثػاؿ المجػزأ دالمطػاط السػميكوني ودالمػادتيف  -2
ادم ددم  الطدعة الأولى والثانية دمرحمة واحدة وذلؾ دطلاء الأسػناف دالمػادة الرخػوة ودوضػم المػادة الثقيمػة فػي الطػ

 . -واخذ الطدعة دنفس الوقت

 نبخرج النماذج مف الطدعة مم قاعدتيا الجدسية دعد تصمب المطاط. -3

دعػػػػػػػػػد مزجػػػػػػػػػو دالمػػػػػػػػػاء دمعػػػػػػػػػدؿ                            in- ceramتبصػػػػػػػػػب ىػػػػػػػػػذه الطدعػػػػػػػػػة دػػػػػػػػػالجدس الخػػػػػػػػػاص دالسػػػػػػػػػيراميؾ  -4
تمزج فوؽ اليزاز أولًا  ودسػرعة توضػ ماء  3مـ46 م فػي المزاجػة المتصػمة دالمخميػة  إلى ظرؼ واحد مف الجدسي ب

quickly but not in a hurry  كميػات قميمػة وتوضػم فػي  د خػذثـ ودسػرعة تبصػب الطدعػة دػالمزي  فػوؽ اليػزاز
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الأجػػواؼ الموجػػودة فػػي الطدعػػة دشػػكؿ تػػدريجي وذلػػؾ دعػػد رش ىػػذه الاجػػواؼ د حػػد المػػواد التػػي تخفػػؼ مػػف قػػوى 
 رص عمى أف يكوف ليا قاعدة جدسية تردط دينيا.ماء أو صادوف( ونح أوالتوتر السطحي)كحوؿ 

زالػة النمػاذج منيػا وىػي فػي حالػة اتصػاؿ دسػدب  -5 دعد تمػاـ الصػب ننتظػر سػاعتيف ثػـ داسػتطاعتنا فػؾ الطدعػة وان
 وجود القاعدة الجدسية.

ودعػد سػاعتيف نرفػم النمػاذج  In -ceram Alumina and zirconaدػو مػف اجػؿ نظػاـ    ـىػذا مػا نقػو             
 ف الطدعات ونشذب قواعدىا  دالشكؿ الذي  يمكننا مف  تركيا مستقرة في أي مكاف نضعيا فيو.م

دعد ذلؾ نقطم القاعدة التػي تحمػؿ الجسػر دػالقرص الماسػي دشػكؿ جزئػي ولػيس دشػكؿ كامػؿ ي أي نقػوـ             
ثػـ  لازمػة لمقطػم الكامػؿ لمقاعػدة.دحفر ميزاب أمامي وخمفي وسفمي عمػى قاعػدة المثػاؿ دوف اف يدمػح الحفػر النيايػة ال

 أدعادىا دالحرارة العالية إطلاقا. رلا تتغي vitaنمصقيا دواسطة مادة لاصقة عمى قاعدة خاصة مف 
ودعد تماـ الإلصاؽ نقوـ دجتماـ عممية القطػم حتػى النيايػة وفائػدة عمميػة القطػم ىػي انػو دعػد طمػي النمػاذج           

حماءىػػا مػػم ا كػػؿ عمػػى حػػده والػػتقمص يكػػوف دشػػكؿ  dies)لأمثمػػة دػػالفرف تػػتقمص النمػػاذج الجدسػػية )دمػػادة الألومينػػا وان
كػػػؿ نمػػػوذج يػػػتقمص لوحػػػده دشػػػكؿ مركػػػزي وانفصػػػالو عػػػف النمػػػاذج الأخػػػرى يجعمػػػو يػػػتقمص دوف تػػػ ثر  أفمركػػػزي أي 

لا فجف قوى الجذب الناجمة عف التقمص تؤدي لانكسار طدقات الألومنيا المستندة ع مييػا إذا كانػت دالنماذج الأخرى وان
 ىذه النماذج غير منفصمة.

دتمييػػز الحػػدود التػػي  الإجػػراءالآف نقػػوـ دتعمػػيـ الحػػواؼ الخارجيػػة لخطػػوط الإنيػػاء دقمػػـ أحمػػر واضػػا ويفيػػد ىػػذا  -6
 ستقؼ عندىا حدود الاومينا.

غ مف المسحوؽ مم عدوة واحدة مف السػائؿ الخػاص ديػا. مػم قطػرة 36نحضر مزي  الالومينا الذي يتكوف مف  -7
 . (Additive)احدة مف المادة المضافة تدعى و 

إلػػى السػػائؿ ويمزجػػاف فػػوؽ اليػػزاز فػػي حنجػػور خػػاص زجػػاجي ثػػـ يبضػػاؼ  Additiveنضػػم القطػػرة مػػف             
 .amount by amountإلييا المسحوؽ دشكؿ تدريجيي كمية دعد كمية 

مموقػة زجاجيػة قمػيلًا وتوضػم الحاويػة وىػي (غ يمزجػاف دواسػطة 36ودعد تماـ الإضافة لكامػؿ المسػحوؽ )           
وىػو نػوع مػف اليػزازات - ةالػذي يعتمػد عمػى مدػدأ الاىتػزازات فػوؽ الصػوتي (mixer)مف الزجاج توضػم عمػى المػزاج 

 التي تحمؿ تحت سطحيا عمدة تحوي قطم مف الثم  والماء المدرد ديدؼ منم التسدب في ارتفاع حرارة المزي   .
لوعػػاء الزجػػاجي الحػػاوي عمػػى مسػػحوؽ الألومينػػا عمػػى تمػػاس مػػم محتويػػات ىػػذه العمدػػة مػػف وعنػػد وضػػم ا           

خػلاؿ فتحػة موجػودة فػي غطػاء ىػذه العمدػة المدػردة وتشػػغيؿ اليػزاز تحصػؿ عمميػة المػزج دػيف محتويػات العمدػة دشػػكؿ 
 جيد ودحيث تحصؿ دالنتيجة عمى مزي  حميدي كثيؼ متجانس.ىومزي  الالومينا.

الاىتػػػزاز المولػػػد لمحػػػرارة عمػػػى مكونػػػات المػػػزي  ودػػػدء  تػػػ ثيرر المػػػزج ىنػػػا فػػػي ظػػػروؼ دػػػاردة ىػػػو منػػػم ودو           
 أيػاـإذا كػاف لفتػرة طويمػة أكثػر مػف ثلاثػة  (freezer)حفظ المزي  فيما دعػد يجػب أف يكػوف دالثلاجػة  أفالتفاعؿ.كما 

ى أف يبعػاد مزجػو ثانيػة دػاليزاز المػذكور قدػؿ عمػ refregeratorفيمكف حفظػو دػالدراد  أياـأما إذا كاف لأقؿ مف ثلاثة 
 ددء العمؿ دو ثانية لإعادة القواـ الحميدي المذكور.

  frequency vibrations    يولػد اىتػزازات   mixerوىػو مػزجاج  (vita sonic)يبػدعى اليػزاز المػذكور           
د الاىتػزاز كديػر جػداً لدرجػة يجػب عػدـ وضػم اىتزازات ترددية في الماء الحػاوي عمػى الحنجػور )يحػوي المػزي ( وتػرد
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الأصػػادم داخػػؿ المػػاء إطلاقػػاً حيػػث يبعتقػػد أنػػو يػػؤثر عمػػى خلايػػا السػػمحاؽ العظميػػة ويػػؤدي لتموتيػػا ودالتػػالي تمػػوت 
  العظـ.

نطدػػؽ المػػزي  عمػػى السػػطوح المحضػػرة مػػف نمػػاذج المثػػاؿ المجػػزء دواسػػطة فرشػػاة مػػف النػػايموف ولػػيس مػػف شػػعر  -8
 الماء أو السوائؿ دينما الثانية تمتصيا. صولى لا تمتلأف الأ تالحيوانا

إذاً دواسطة ىذه الفرشاة  نطمي لمسطوح المحضػرة دػالمزي  دشػكؿ كامػؿ ودعػد جفافيػا قمػيلًا نعيػد طمييػا               
 :بطريقة خاصةولكف 

الحػػػواؼ  مػػػـ ودعػػػد طػػػلاء0.5ندػػػدأ دطمػػػي الحػػػواؼ والزوايػػػا دحيػػػث يكػػػوف سػػػماكة الطػػػلاء ىنػػػا لا يقػػػؿ عػػػف -أ
 والزوايا نملأ السطوح ديف ىذه الأجزاء المطمية دو.

مػػـ مػػم التاكػػد مػػف وصػػوؿ ىػػذا 0.5نحصػػؿ عمػػى طػػلاء دثخانػػة متقاردػػة لا تقػػؿ فػػي أي جػػزء منيػػا عػػف -ب
 الطلاء إلى المنطقة الحفافية دكامميا.

زالػػة الزوائػد  إنيػػاءعػد د -9 )المعممػػة دػػالقمـ  نيػػاءالإتحػػت خطػوط  الممتػػدةعمميػػة الطمػي ىػػذه نقػػوـ دكشػؼ الحػػواؼ وان
تكػوف مسػكة المشػرط  أفالممتػدة  دواسػطة المشػرط عمػى  أوالأحمر( وتسوى السطوح الخارجية ومناطؽ التمػاس  

 دشكؿ مائؿ دحيث لا يبحدث أثلاـ ضمف سطا الالومنيا.

يصػػدا القالػػب اليػػد ودػػذلؾ  ةإصػػادمػػف التجػػانس فييػػا دواسػػطة  سػػطوح الالومنيػػا قمػػيلًا لإحػػداث شػػيء تمجسػػد           
 الألوميني جاىز للإحماء.

فػػي فػػرف ذو درمجػػة خاصػػة مػػف اجػػؿ الخدػػز النيػػائي والقالػػب الألػػوميني محمػػوؿ عمػػى النمػػاذج توضػػم الألومنيػػا  -10
دعػػػد انتيػػػاء الدرنػػػام  وخػػػروج القالػػػب مػػػف الفػػػرف نلاحػػػظ تقمػػػص النمػػػاذج الجدسػػػية الحاممػػػة ليػػػذه القوالػػػب  الجدسػػػية

 وسيولة فصميا عف ىذه القوالب.

الجدسػية وديػدوء نشػذديا فػي الأمػاكف الضػرورية ونحػاوؿ تجردتيػا عمػى  الأمثمػةتؤخذ ىػذه القوالػب ونرفعيػا عػف  -11
النماذج الجدسية الأصمية وذلؾ أولًا دشكؿ إفرادي وفي حاؿ عدـ الانطداؽ الكامؿ عند الحواؼ نعيد تجردتيػا دعػد 

 إزالتيػػامػى منػػاطؽ الاصػطداـ المدكػػرة ومحاولػة الشػػفاه مػرة دعػػد مػرة مػػف اجػؿ التعػػرؼ ع دػ حمردىػف ىػذه النمػػاذج 
مػػـ( 0.5دػػراس ماسػػي. حتػػى تمػػاـ الانطدػػاؽ الحفػػافي وفػػي ىػػذه المرحمػػة يجػػب أف تدقػػى سػػماكة الطدقػػة الألومينيػػة)

 .الأقؿعمى 

مػػف الشػػكؿ اليندسػػي لمسػػطوح الخارجيػػة ولمنػػاطؽ التمػػاس دػػيف  الت كػػدودواسػػطة ىػػذا الػػرأس الماسػػي يمكػػف           
 وزوايا ىذا القالب وتسويتيا دالشكؿ القياسي. دجزالة الزوائد وفتا المسافات اللازمة لذلؾ. الأسناف

الآف القالب الألوميني أصػدا عدػارة عػف قطعػة شػديية دالطداشػير إنمػا تحمػؿ صػفات شػكمية مناسػدة لأف تكػوف  -12
 glassدعمميػة التػزجي  أو دناء تحتي لتاج أو لجسر ما. وينقصػيا فقػط المتانػة والقػدرة عمػى التحمػؿ. نػؤمف ذلػؾ 

infiltration . 

حيث يؤخذ مسحوؽ الزجاج ويمػزج دالمػاء دواسػطة مموقػة زجاجيػة وتطمػى السػطوح الخارجيػة دكامميػا ديػذا            
المػزي  ودوف مػس السػطوح الداخميػػة وتوضػم عمػى صػفيحة الدلاتينيػػوـ الخاصػة دػذلؾ وتبػدخؿ إلػػى فػرف الإحمػاء وفػػي 

قالػػب الػػوميني مشػػرب دطدقػػة مػػف الزجػػاج يػػزاؿ  ىاص دػػذلؾ حيػػث نحصػػؿ دعػػد ىػػذا الدرنػػام  عمػػدرنػػام  الإحمػػاء الخػػ
مػايكروف ونسػػتمر دالترميػؿ لإزالػة كػػؿ طدقػة الزجػػاج السػطحية والتػػي إذا  (120µ)الزائػد منيػا دالترميػػؿ دحديدػات رمػػؿ 
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المستقدؿ كونيا تشكؿ فاصلًا ديف دقي منيا أي كمية صغيرة يشكؿ خطراً عمى التحاـ السيراميؾ مم طدقة الأولومينا د
 الطدقتيف.

دخػاؿ القطعػة لمفػرف ثانيػة ويعػاد إزالػة طدقػات الزجػاج             أما في حاؿ نقص التػزجي  فػيمكف إعػادة الطػلاء وان
 الزائدة دعد إتماـ عممية الخدز لممرة الثانية.

دػؿ  Opaqueوف مادة ظميمة الآف يطدؽ السيراميؾ الخاص عمى الدناء التحتي المزج  السادؽ الذكر دد
 .  Enamel ,Dentin Translucentمداشرة دطدقات السيراميؾ 

 

 الترميمات الخزفية المعدنية          
وفقػػػػا لمخػػػػادر الشػػػػركو المصػػػػنعو    Omega 900 system ,أمػػػػا الطريقػػػػة المتدعػػػػة  فػػػػي تطديػػػػؽ 

VITA: فيي عمى الشكؿ التالي 
 . Plaster bonded stoneدالمعدف  دعد تنظيؼ وتشذيب المعدف د حجار خاصة-1
 . فما يكرو  M 200  الترميؿ دحديدات -2

وىػي مػادة ذىديػة المػوف تعطػي المعػدف لػوف ذىدػي أصػفر  Wash opaque firingطمػي السػطا الخػارجي دمػادة -3
 دعد خدزىا عميو .

لمسػف . نضػم قمػيلًا منيػا  عند الحواؼ والزوايا ونشكؿ ديا زوايا الشكؿ التشريحي  Opaque dentineنطدؽ مادة -4
 عمى الحد القاطم كرؤوس حددات صغيرة الارتفاع .

 عمى الحدود القاطعة لإكماؿ شكؿ الحد القاطم. Enamelنضم قميلًا مف -5
 . Opaque Dentineو Enamelما ديف   Dentineنملأ الفجوات المتشكمة عمى السطوح دمادة الػ-6

نسية والوحشية مف السطا المساني للأسناف الأماميػة ونمػلال الفػراغ دينيػا عمى الحواؼ الإ Enamelنضم قميلًا في -7
 . Opaque Dentineدقميؿ جداً مف 

وذلػؾ دخمػؽ ثمػـ مػثلًا دواسػطة  Akzent stainsالآف يمكػف وضػم الممونػات الداخميػة مػف خػلاؿ مجموعػة          
مػػػلاءه دمػػػوف مميػػػز كػػػ ف يكػػػوف اصػػػفر أو دنػػػي ويػػػدلاف عمػػػى صػػػدع متمػػػوف ضػػػمف  مشػػػرط عمػػػى السػػػطا الػػػدىميزي وان

السفيأو إملاءه دموف أدػيض طدشػوري مػثلًا ويػدؿ عمػى المكػاف المصػاب دػنقص فػي الػتكمس ويمكػف إجػراء أي شػكؿ 
ملاءه ديذه المادة .  آخر عمى السطا دتفريح الجزء المناسب مف السطا وان

م ممونػػػة عمػػػى السػػػطا الخػػػارجي نقػػػوـ دتشػػػكيميا دواسػػػطة نقػػػوـ دالإحمػػػاء الأولػػػى إلا إذا رغدنػػػا دصػػػنم خطػػػوط أو دقػػػ-8
 المشرط أو دواسطة أداة مناسدة ومف ثـ تخدز وتطمى دالمرحمة الثانية قدؿ إجراء الخدز الثاني 

أو الخدػػز وفػػؽ الدرنػػام  الخػػاص ننظػػر إلػػى النتيجػػة إذا كانػػت ملائمػػة يعنػػي أف الفػػرف  Firingعنػػد الإحمػػاء الأوؿ -9
 جيد .

 WENDOWمثؿ اؿ    ةشفافي الأكثرطدقات مف المواد  دجضافةحية الجياز نتادم دناء الجسر  في حالة صلا-10

,TRANSLUSENT,  ETC … 

وحسػف مواصػفاتو وخصائصػو  ومػف  صػلاحيت والت كػددعػد تجردػة الجسػر فػي مكانػو دػالفـ   GLAZEنطدؽ مادة -11
  . والوظيفة الحيوية
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 دجحػدى إلصػاقوجسر عمى الدعامات فػي فػـ المػريض يونعيػد الفحػص دعػد وديا نركب ال  المرحمة السريرية الثانية.
وسػػمنت الغػػلاس ايػػونمر لمجسػػور   المعدنيػػة ةوالتػػي ىػػي سػػمنت فوسػػفات الزنػػؾ لمجسػػور السػػيراميكي ةالإسػػمنتيالمػػواد 

  مف المعدف . الخالية ةالسيراميكي
 

صػػممت خصيصػػا لمدحػػث  مػػف اجػػؿ   ةسػػتمار تػػـ اسػػتخداـ ا ة:فػػي ىػػذه المرحمػػ  ةمرحمةةة التقيةةيم  السةةريري والمتابعةة
 : ةالتالي والأعراضتسجيؿ ومراقدة العلامات 

 ظيور ظؿ في منطقة عنؽ الاسناف المتوجو. -1  

 (1لمتعويض شكؿ) ةالعنقي ةالمعدني ةالحاف ظيور -2

   
 

 معدن -وانكشاف سطح الجذر حول حواف جسورسيراميك المثة(تراجع 1شكل )
 

 (.1شكؿ) إصادتوم .انكشاؼ سطا الجذر م-  3

 وشـ -دالسف دالتموف   ةالنس  المحيط إصادة-4

دسػدب وجػود عيػوب  أونقػص انطدػاؽ حفػافي  أوحجـ عنقي زائػد –دالسف دالالتياب دسدب ةالنس  المحيط إصادة-5
 (2تجاه المعدف شكؿ ) ةفي علاقة السيراميؾ  مم المعدف أو حساسي

  

        
 

معدن عمى الناب والضواحك   -وتيجان سيراميك -بها  المحيطةيلاحظ سلامة النسج  - رباعيةالعمى   in-ceram( تاج 2شكل )
 . الأولىبعد شهر من ة الثاني  الصور –بها   المحيط ة يلاحظ  عدم سلامة المث-

 
 أسػػػنافالمػػػوني مػػػم  اانسػػػجامي.عػػػدـ  أووىنػػػا تػػػـ تقيػػػيـ التعويضػػػات مػػػف حيػػػث انسػػػجاميا  :ةالمونيػػػالخصػػػائص  -3

 (3شكؿ )  أنواعفي ثلاث  ةمجاور المريض ال
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   DAY LIGHTضوء النيار  -A  :ةالمختمف الأضواءمف 
B                             – الصناعي داخؿ المكتب   الضوءNIGHT LIGHT 

C                              - ضوء الفلاش                FLASH LIGHT 

-4شػكؿ ) –لديػو مشػكمو  أفغير مسػرور ويعتدػر  أـمسرور –عويض تسجيؿ موقؼ المريض مف الت إلى ةدالإضاف
5-6) 

 
 

يلاحظ عدم  – D MASTER .3 وفق دليل    M2     3,المون ةفي القوس السني ةالمعدني ة(صورة التيجان السيراميكيA-3شكل )
 –الانسجام الموني تحت ضوء الفلاش 

 

 
 -   D. MASTER 3 وفق دليل    M2     3المون/ ةمن المعدن في القوس السني ةالخالي ة(صورة التيجان السيراميكيB-3شكل )

 . - ةالمعدني ةمع التيجان السيراميكي ةيلاحظ الانسجام الموني  تحت ضوء الفلاش بالمقارن
 

 
 C.M 40تحت ضوء الفلاش  عمى بعد    المريضةالتيجان في فم صورة C) -3شكل )
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 يلاحظ الانسجاـ الموني دشكؿ واضا
 

 
 الأسنان مريضه أخرى تعاني من تعدد الترميمات ومن سوء اصطفاف أسنان( صورة 4شكل )

 

 
 

 من المعدن قبل تركيبها عمى الدعامات ةالخالي ةراميكيسيل( صورة التيجان ا5شكل )
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 -بعد التتويج بتيجان السيراميك الخالي من المعدن   ةالمريض أسنان( صورة 6شكل )

 ةالنهائي ةعمى النتيج ةيلاحظ الانسجام الموني ورضى المريض
 
 -اسنخداـ وتد وقمب معدني   -ء مستوى خط الانيا –استئصاؿ المب –المشكلات التي تتعمؽ دالتحضير -8
 انكسار التعويض  -9
 عمر التعويض-10

نفػػػس المرضػػػى الػػػذيف ركػػػب ليػػػـ جسػػػور  أفػػػواه/ جسػػػر سػػػيراميكي خػػػالي مػػػف المعػػػدف فػػػي 50تػػػـ تركيػػػب/         
 دنفس المواصفات والمقايييس السادقة الذكر  ةمعدني ةسيراميكي
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وتػـ   / SPSS  VERSION /11 ىػو إحصػائيدرنػام   إلػى عمػى ىػذه الاسػتمارات ةالمعمومػات المسػجم إدخػاؿتػـ 
– Non PARAMATRIC TEST المعػػروؼ ب:  الإحصػائيالتحميػػؿ   إجػراءالحصػوؿ عمػػى النتػائ  كمػػا تػػـ 

MANN WHITNEY TEST : وكانت عمى الشكؿ التالي 
 

 النتائج :    
 . ةالمثوي ةمف مستوى الحاف أعمى/ مريض  38خط الادتساـ كاف لدى/   -1 
/ تعػػويض سػػيراميكي معػػدني دينمػػا لػػـ نجػػد مثػػؿ ىػػذا  12المتوجو.لػػدى/  الأسػػنافظيػػور ظػػؿ فػػي منطقػػة عنػػؽ  -2 

 مف المعدف . ةالخالي ةالظؿ في الجسور السيراميكي

دينما لـ نجد  ةالمعدني ة/مريض حوؿ التعويضات السيراميكي 15لمتعويض لدى / ةالعنقي ةالمعدني ةظيور ألحاف -3
 مف المعدف .  ةالخالي ةالجسور السيراميكيمثؿ ىذا الظؿ في 

 . ة/ مريضيف قد عانوا مف ىذه المشكم2/مرضى .دينما كاف ىناؾ/  7وانكشاؼ سطا الجذر لدى/  ةتراجم المث-4

حػػػوؿ  ةإصػػػاد/ مرضػػػى سػػػيراميؾ معػػػدف مقادػػػؿ عػػػدـ وجػػػود أي 5انكشػػػاؼ سػػػطا الجػػػذر مػػػم إصػػػادتو .لػػػدى/ -5
 لمعدف .مف ا ةالخالي ةالتعويضات السيراميكي

معدف لػدييـ مقادػؿ   -/ مرضى حوؿ    تعويضات سيراميؾ9وشـ لدى/-دالسف دالتموف   ةاصادة النس  المحيط-6
 مف المعدف.  ةالخالي ةمريض لدييـ وشـ حوؿ التعويضات السيرامكي 2وجود  

أو دسػػدب  / دسػػدب حجػػـ عنقػػي زائػػد . أو نقػػص انطدػػاؽ حفػػافي 8دالسػػف دالالتيػػاب/ ةالنسػػ  المحيطػػ إصػػادة - 7
  ةواحػػػده حػػػوؿ التعويضػػػات السػػػيراميكي  ةإصػػػادوجػػػود عيػػػوب فػػػي علاقػػػة السػػػيراميؾ دالمعػػػدف .مقادػػػؿ وجػػػود   

 مف المعدف . ةالخالي
 أسػػػنافالمػػػوني مػػػم   ا: وىنػػػا تػػػـ تقيػػػيـ التعويضػػػات مػػػف حيػػػث انسػػػجاميا أو عػػػدـ انسػػػجامي ةالخصػػػائص المونيػػػ-8

 ضواء  :في ثلاث أنواع مختمفة مف الأ ةالمريض المجاور 

A-     ضػػػوء النيػػػارDAY LIGHT  لػػػـ يكػػػف ىنػػػاؾ أي مشػػػكمو مػػػم ضػػػوء النيػػػار دالنسػػػدة لكػػػؿ مػػػف
 التعويضيف  

B-     الضػػوء الصػػناعي داخػػؿ المكتػػب  NIGHT LIGHT    ىنػػاؾ عػػدـ انسػػجاـ لػػوني فػػي
 الخالية مف المعدف  ة/تعويض سيراميؾ معدف مقادؿ لاشيء في التعويضات السيراميكي34/
C-   الفػػلاش ضػػوءFLASH LIGHT   ىنػػاؾ مشػػكمو مػػم كامػػؿ المرضػػى الػػذيف تػػـ تصػػويرىـ فيمػػا

مػػػريض مقادػػػؿ عػػػدـ وجػػػود مشػػػاكؿ تػػػذكر مػػػم   22المعدنيػػػة وعػػػددىـ ةيخػػػص  التعويضػػػات السػػػيراميكي
 التعويضات الأخرى   

فيػـ  / مرضػى الآخػريف8اؿ/ أمالػيس لديػو مشػكمو. أف/  مسرور ويعتدر 42/ –موقؼ المريض مف التعويض   -9
 خاليو مف المعدف .  ةيرغدوف داستدداؿ التعويضات الموجودة لدييـ دتعويضات سيراميكي

  المشكلات التي تتعمؽ دالتحضير-10
A  – / مػف اصػؿ/  ةالمعدنيػ ةالسػيراميكي لمجسػور ة/سف داعمػ62كاف ىناؾ حاجو  لاستئصاؿ المب في

 / سف داعـ88ف المعدف مف اصؿ/ م ةالخالي ةلمجسور السيراميكي ة/ سف داعم51/  مقادؿ/ 94
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B –   سػف  11سػيراميؾ معػدف مقادػؿ/  لجسػور ةسػف داعمػ 17كاف ىناؾ حاجو  لتركيب وتد وقمب فػي
 ةالخاليػػ ةغػػلاس يونػػومر مػػم دداديس.قدػػؿ تتويجيػػا دالتيجػػاف السػػيراميكي أوتػػـ ترميميػػا دقمػػب كومدوزيػػت 

 مف المعدف
C-  لمجسػػور  ةالداعمػػ الأسػػناففػػي كامػػؿ  المثػػةوى تحػػت مسػػت الإنيػػاءكػػاف ىنػػاؾ حاجػػو لتحضػػير  خػػط

مػػف   12فػػي  ةلمتحضػػير تحػػت مسػػتوى المثػػ  ة/ مقادػػؿ عػػدـ الحاجػػ 3داسػػتثناء /  ةالمعدنيػػ ةالسػػيراميكي
 مف المعدف    ةالخالي ةالتعويضات السيراميكي

مػػػم الكسػػػر مثػػػؿ انكسػػػار العػػػدف  أشػػػكاؿ/ جسػػػور سػػػيراميؾ معػػػدف لػػػدعض  2انكسػػػار التعػػػويض : تعػػػرض /-11   
/ حػػالات مقادػػؿ انكسػػار 5السػػيراميؾ فػػي منػػاطؽ الوصػػلات فػػي حػػالتيف  وانكسػػار السػػيراميؾ عػػف المعػػدف فػػي/

 / جسور خاليو مف المعدف  3/
 / سنوات . 3-2في الدحث ديف/  ةالتعويضات المستخدم أعمارعمر التعويض: تراوحت  -12  
 

 : ةالمناقذ
 ةإحصػػائي ةأىميػػاخػػتلاؼ ذو  أظيػػرتالمزايػػا التػػي  أكثػػر أف إلػػىشػػير النتػائ  التػػي تػػـ الحصػػوؿ عمييػػا ت إف          

 ىي عمى الشكؿ التالي :   SPSS     /11/versionالإحصائيعند استخداـ الدرنام  
 ظؿ في منطقة العنؽ  -
  ةالمعدني ةظيور الحاف-
 دالسف دالالتياب ةالنس  المحيط إصادة-
 وانكشاؼ سطا الجذر ةتراجم المث  -
صادة ةلمثتراجم ا –  سطا الجذر وان
 عف الضوء الطديعي . ةالمختمف الأضواءفي  ةالخصائص التجميمي -

 
 P<0.05في ىذه الخصائص كانت الاختلافات ديف نوعي الجسور ذات دلالو حيث أف قيـ اؿ  

 : يةلتالا الأموردعيف الاعتدار  أخذتكانت قد  الأسناففي تحضير  ةالتقانات المتدع أفوعمى الرغـ مف 
طدقتػي المعػدف والسػيراميؾ  مػف اجػؿ  مـ مف تػاميف حيػز كػاؼ لثخانػة 1ي 5إجراء التحضير دشكؿ شدو كتؼ  دعرض  -1

 . ةالمجاور  مم سطوح الجذر ةومتمادي ةالحصوؿ عمى سطوح لمتاج الصناعي مستمر 
 صناعي .مـ/ وسطيا مف اجؿ إخفاء حواؼ التاج ال1دطوؿ / ةالمثوي ةإجراء التحضير  تحت مستوى الحاف-2
كػػاف متكػػرر  دعػػد حصػػوؿ انحسػػار الحػػواؼ المثويػػوإلا أف ظيػػور الظػػؿ فػػي منطقػػة العنػػؽ وظيػػور حػػواؼ التػػاج الصػػناعي   

وجػػػود المعػػػدف فػػػي ىػػػذه  أفدشػػػكؿ واضػػػا  ممػػػا يػػػدعو للاعتقػػػاد  ةالسػػػيراميكي ةالحػػػدوث فػػػي حػػػالات التيجػػػاف المعدنيػػػ
المعػػادف  أنػػواعلػػدعض  أفالفعػػؿ تجاىػػو حيػػث يعػػرؼ ردود  أشػػكاؿكشػػكؿ مػػف  ةىػػو السػػدب فػػي انحسػػار المثػػ ةالمنطقػػ

 أفكمػا يعتقػد  [2.3]سػمي أيضػا عمػى النسػ  التػي ىػي عمػى تمػاس معػو وتػ ثيرتحسسػي  تػ ثيروخاصة منيا النيكػؿ 
 ةالخاليػ ةلمتيجػاف السػيراميكي ةالنسػ  المجػاور  أفدالسف دالالتيػاب يعػود لػنفس السػدب داعتدػار  ةالنس  المحيط إصادة

 ةأىمي دشكؿ ذو ةالتياديو متكرر  إصاداتى نفس المرضى لـ تددي  مف المعدف لد
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 الإصػاداتمثػؿ ىػذه  أففنعتقػد  ةالمعدنيػ ةالجذور دالنخور حوؿ التيجاف السػيراميكي دجصاداتأما فيما يتعمؽ  
 منيا: متعددة لأسداب الإنياءنقص الانطداؽ الحفافي لممعدف عمى خط  إلىقد تعود  ةالنخري

تدػػرده عقػػب عمميػػة الصػػب وىػػذا يسػػدب نقػػص فػػي الانطدػػاؽ الحفػػافي  أثنػػاءيعػػاني منػػو المعػػدف  الػػتقمص الػػذي -1 
ي مقارنػة  أيضاالخدز  قد يعمؿ دنفس الاتجاه  أثناءت ثر المعدف دالتقمص الذي يدديو السيراميؾ   إلى ةدالإضاف

   substucture   طدقػة اؿ داعتدػار اف ]4[مػف المعػدف ة الخاليػ ةدحسف الانطداؽ الحفػافي لمتيجػاف السػيراميكي
 وىػػي لا [6]مػػايكروف  0ي 7دالزجػػاج  تدمػػح دقػػة انطداقيػػا  ةوالمرتشػػح AL2O3 ZRO2مػػف  ةفييػػا  المكونػػ

 إفنسػػػديا . ثادتػػػة أدعادىػػػاالتػػػالي الػػػذي يجػػػرى مػػػف اجػػػؿ خدػػػز السػػػيراميؾ عمييػػػا وىػػػذا يجعػػػؿ  دالإحمػػػاء  تتػػػ ثر
 دالنخور. ةالإصادحي ودالتالي يقمؿ مف   الانطداؽ الحفافي الجيد يساعد في منم التجمم الموي

فػي سػوء الانطدػاؽ الحفػافي خاصػة عنػدما يتخمميػا وجػود  الت ثيرديف المعدف والسيراميؾ دعض  ةقد يكوف لمعلاق -2
 مف المعدف ةالخالي ةوىذا غير مصادؼ دالتيجاف السيراميكي ةترى دالعيف المجرد دعض الفجوات التي لا

 ةالحػاوي عمػى مػادة الفمػور فػي تثديػت التيجػاف السػيراميكي glass ionomerـ اسػمنت   اسػتخدا أفكمػا يعتقػد  -3 
 دالنخور حوؿ ىذه التيجاف. ةالإصادايجادي في منم  ت ثيرمف المعدف ذو  ةالخالي

       
اف فقػد كػ ةالصػناعي الأضػواءتحػت  ةلمخصػائص التجميميػ دالنسدةما يتعمؽ دالاختلاؼ ديف التعويضيف  أما          

مػف المعػدف عمػى محاكػاة منظػر  ةالخاليػ ةالتعويضػات السػيراميكي إمكانيػةالسػدب ىػو   أفويعتقػد  ةإحصػائي أىميةذو 
 أفعمػى ذلػؾ  دسػدب  ةالمعدنيػ ةالتيجػاف السػيراميكي إمكانيةوعدـ  ]7[الأضواء أشكاؿتجاه مختمؼ  ةالطديعي الأسناف

د يػة نسػدة  وىػذا يظيػر ىػذه التعويضػات  دشػكؿ مختمػؼ عػف  ةالنس  السػني إلىطدقة المعدف تمنم الضوء مف النفاذ 
 ةدػػاختلاؼ الضػػوء المسػػمط عمييػػا  يوديػػذا الشػػكؿ تصػػدا  ىػػذه التعويضػػات ذات خصػػائص تجميميػػ الطديعيػػة الأسػناف

التػػي    substructureطدقػػة اؿ    أمػػا المػػوف تحتيػػاي التػػي تػػـ اختيػػار للأضػػواء ةالمشػػادي الأضػػواءجيػػده فقػػط تحػػت 
مػف مػاده  أنيػادسػدب  مةنفاذ الضػوء ولػو دنسػدو ضػئي إمكانيةمف المعدف  فميا  ةالخالي ةيا التيجاف السيراميكيتدنى عمي
 ةالزجاجيػ ة كالاسػمنتعممية النفاذ ىذه استخداـ اسمنت لاصؽ لو ىػذه الخاصػي إتماـويساعد في  ةسيراميكي ةزجاجي

 تجاه الضوء . ةالكتيم ةوليس الاسمنتات التقميدي
 

 وىي: الأخرىصائص أما الخ
اسػػتخداـ وتػػد وقمػػب  إلػػى ةاستئصػػاؿ المػػب أو الحاجػػ إلػػى ةالتتػػوي  لكػػؿ مػػف التعويضػػيف كالحاجػػ متطمدػػات -1

 معدني 
 ةالمثوي ةلمتحضير تحت مستوى الحاف ةالحاج-2
 انكسار التعويض خلاؿ فترة الدحث -3
 عمر التعويض . -4
     

 P>0.05قيمػػة   أفحيػػث  ةإحصػػائيالتعويضػػييف أىميػػة ذات دلالػػو  فمػػـ يكػػف للاختلافػػات مػػاديف النػػوعيف          
الػػلازـ  ةمػػف حيػػث ثخانػػة الطدقػػ ةمتقاردػػ متطمدػػات إلػػىكػػلا النػػوعيف مػػف التعويضػػات يحتػػاج   أف إلػػىوىػػذا قػػد يعػػود 

ي ف ةالرغد إلىيعود  ةالمثوي ةلمتحضير تحت مستوى الحاف الحاجة أفالتحضيري كما  عند ةمف النس  السني إنقاصيا
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إخفػػاء خػػػط الاتصػػػاؿ دػػيف حػػػواؼ التػػػاج وسػػطا الجػػػذر عمػػػى الػػرغـ مػػػف أىميتػػػو القصػػوى عنػػػد المتتػػػوي  السػػػيراميكي 
مػػػف المعػػػدف  يأمػػػا مػػػا يتعمػػػؽ دعمػػػر  الخاليػػػة ةلمتيجػػػاف السػػػيراميكي دالنسػػػدة الأىميػػػةالمعػػػدني وعػػػدـ وجػػػود مثػػػؿ ىػػػذه 

       فػػي الدنػػاء الػػداخمي  ةالمتػػوفر  ةفيػػالكا ةالمتانػػ أففيعتقػػد  ةانكسػػار التعويضػػات المسػػتخدم أوالتعػػويض 

SUBSTRUCTURE  الحفػػاظ  وأىميػػا ةلمتعامػػؿ مػػم السػػطوح الخارجيػػ ةاسػػتخداـ الشػػروط اللازمػػ إلػػى ةدالإضػػاف
عمػػى تحمػػػؿ  قػػادرةمػػف المعػػدف  ةالخاليػػػ ةجعمػػت التعويضػػات السػػيرامكي]8ي 7[دوف أي أذى  glazeعمػػى طدقػػة اؿ 
 أشػػػكاؿدعػػػض  إلػػػى ةالإشػػػار وىنػػػا لادػػػد مػػػف  ةالمعدنيػػػ ةويضػػػات السػػػيراميكيدشػػػكؿ متقػػػارب مػػػم التع ةالقػػػوى الماضػػػغ

مثػػؿ اكسػػار السػػيراميؾ وانفكاكػػو عػػف المعػػدف فػػي دعػػض  ةالمعدنيػػ ةالانكسػػار المصػػادؼ فػػي التعويضػػات السػػيراميكي
لارتدػػاط فشػػؿ ا إلػػىأو قػػد تعػػود  ةالمختمفػػ الإجػػراءات أثنػػاءرقػػة طدقػػة المعػػدف والتوائيػػا  إلػػىالحػػالات والػػذي قػػد يعػػود 

 دشكؿ ميـ . ةمف الفشؿ متكرر  الأشكاؿلـ تكف ىذه  الأحواؿغير ذلؾ  ي وفي كؿ  أودينيما  
 

 

      :   الخلاصة
مػػف المعػػدف والتػػي يتكػػوف دناؤىػػا الػػداخمي مػػف الالومينػػا والزيركونيػػا  ةالخاليػػ ةاسػػتخداـ الجسػػور السػػيراميكي إف
– ةوحػػالات الجسػػور الثادتػػ الانفػػراديفػػي حػػالات التتػػوي   ةمعدنيػػال ةدالزجػػاج دػػدلا مػػف الجسػػور السػػيراميكي ةالمرتشػػح

 الأضػواءلمتعػويض ذاتػو تحػت   ةوومزايػا تجميميػ ةحػوؿ السػني لمنسػ  مػا ةوتجميميػ ةصػحي ةإضػافييػؤمف مزايػا  ةالثادت
 . ةإضافييكوف ليذا الاستخداـ  مساوئ  أفدوف  ةالمختمف
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