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 ABSTRACT  

 
 Introduction: One of the most important and difficult challenges facing the prosthetist 

is complete denture's stability, which is provided by good fit in the final impression stage. 

Aim: This study aims to evaluate upper complete dentures bases' retention when using 

soft lining materials as final impression material in comparison with the traditional 

materials. Materials and Methods: Ten completely upper edentulous patients were 

selected to evaluate the retention  of  acrylic denture  bases  provided  by  three  different  

final impression techniques (The first impression was recorded using low-fusion 

compound as border molding and light body of PVS as final impression, the second 

impression was recorded using low-fusion compound as border molding and zinc oxide-

eugenol paste as final impression, and the third impression was recorded by  single step 

technique using direct soft lining materials as border molding and final impression). 

Results: Statistical analysis results showed that there were no differences in upper 

complete dentures bases' retention between the three used techniques. Conclusions: The 

single-step recording technique (border molding + final impression) using acrylic direct 

soft lining material provided similar clinical retention on dentures' bases compared to the 

traditional two-step technique. 
 

Keywords: Lining complete denture, soft lining materials , low fusion impression 

compound ,Final Impression. 
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 الطري التبطين مواد فعالية لتقييم مقارنة سريرية دراسة
 "العموية الكاممة الأجهزة قواعد ثبات في نهائية طبع كمادة

 
 *د. محمود محمود

 **محمود احمد

 (2022/  5/  22. قُبِل لمنشر في 2022/  3/  7)تاريخ الإيداع 
 

  ممخّص 
 

الذي  ،ثبات الجهاز التعويضي الكامل المتحرك من أهم التحديات التي تواجه أخصائي التعويضات وأكثرها صعوبة يُعدالمقدمة: 

ثبات قواعد  تقييـى إلتيدؼ ىذه الدراسة  اليدؼ:. خلال الانطباق الجيد في مرحلة تسجيل الطبعات النهائيةمن  هيتم تأمين
المواد  عند استخداـ مواد التبطيف الطري كمادة طبع نيائية بالمقارنة مع المواد التقميدية. العموية الكاممة الأجيزة

 مواد بثلاث نيائية طبعات ثلاث مريض لكؿ سُجمت وي،عم كامؿ درد مرضى 01 الدراسة عينة والطرائؽ: تضمنت
 منخفض الطبع مركب باستخداـ الأولى الطبعة متتالية، جمسات ثلاث عمى واحد إفرادي طابع باستخداـ ذلؾ و مختمفة

 الطبعة سُجمت نيائية، كطبعة الرخو بقوامو الإضافي السيموكساف فينيؿ متعدد المطاط و حواؼ كطبعة الانصيار
 و نيائية، كطبعة الأوجينوؿ و الزنؾ أوكسيد معجوف و حواؼ كطبعة الانصيار منخفض الطبع مركب باستخداـ الثانية

 نيائية. النتائج: أظيرت و حواؼ كطبعة مباشر طري تبطيف مادة باستخداـ الواحدة المرحمة بتقنية الثالثة الطبعة سُجمت
المستخدمة.  الثلاثة التقنيات بيف العموية الكاممة الأجيزة قواعد ثبات في فروؽ يوجد لا أنو الاحصائي التحميؿ نتائج

 الطري التبطيف مادة باستخداـ( النيائية الطبعة+  الحواؼ طبعة) لتسجيؿ الواحدة المرحمة تقنية الاستنتاجات: أعطت
 .المرحمتيف ذات التقميدية لمطريقة مشابياً  الأجيزة لقواعد سريرياً  ثباتاً  الأكريمية المباشر

 
 .نيائية طبعة الانصيار، منخفض الطبع الطرية، مركب المبطنة المواد الكاممة، الأجيزة تبطيف  :مفتاحيةالكممات ال
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 :مقدمة
 لمايعتبر ثبات الجياز التعويضي الكامؿ المتحرؾ مف أىـ التحديات التي تواجو أخصائي التعويضات وأكثرىا صعوبة، 

 . (Papadiochou et al., 2015) ،في نجاح التعويض الكامؿ المتحرؾ اوأساسي اً ميم اً لو دور 
وىما نتاج مرحمتيف أساسيتيف مف طباؽ سريريا يتـ تأميف ثبات الجياز مف خلاؿ عامميف أساسيف ىما الانطباؽ والإ

 المراحؿ السريرية لصناعة الجياز الكامؿ المتحرؾ:
 .)مرحمة طبعة الحواؼ( مرحمة تسجيؿ الطبعات النيائية -0
 .(Carlsson et al., 2013)مرحمة تسجيؿ العلاقات الفكية -2

عادة يسبؽ تسجيؿ الطبعة النيائية تسجؿ طبعة حواؼ يتـ مف خلاليا تحديد امتداد حواؼ الجياز وتأميف ختـ حفافي 
والمادة المستخدمة لتسجيؿ طبعة الحواؼ بالطريقة  ،(Pachar et al., 2018)يمنع دخوؿ اليواء وفضلات الطعاـ

باستخداـ مركب الطبع  التقميديةف أف تقنية طبعة الحواؼ التقميدية ىي مركب الطبع منخفض الانصيار. عمى الرغـ م
نيا الأقؿ استخداما في الممارسة أمدارس التعويضات إلا  أغمبمنخفض الانصيار ىي التقنية التي يتـ تعمييما في 

د لكؿ ويعود السبب الرئيسي في ذلؾ إلى صعوبة التقنية وحساسيتيا إضافة الى كونيا مستيمكة لموقت والجي ،السريرية
إدخاؿ لمطابع الإفرادي لتسجيؿ طبعة الحواؼ  07أننا بحاجة إلى  Woelfel et alمف المريض والطبيب حيث وجد 

 ،لمفؾ العموي عند استخداـ مركب الطبع منخفض الانصيار إضافة لزيادة نسبة الخطأ نتيجة الادخاؿ المتكرر لمطابع
 ,Woelfel et al., 1963, Rizk)ؽ في المخاطية الفموية.كما أف التمييف الزائد لمشمع قد يعرض المريض لحرو 

2008, Jassim et al., 2020) 
 ارتداء في المرضى مف العظمى الغالبية ستستمر الزرعات، فوؽ المثبتة التعويضات مثؿ بديمة تقنيات وجود مف بالرغـ

 (Regis et al., 2013).التكمفة بسبب خاصة التقميدية، التعويضية الأجيزة
 )الأجيزة السنية الكاممة المتحركة عف طريؽ تعديؿ أو حذؼ بعض الخطوات.بذلت محاولات لتبسيط صناعة 
Kulkarni and Pawar, 2017) 

 Douglas)الصناعية  الأسناف جماؿ و جودة تحسيف مثؿ الكامؿ، التعويضي الجياز صناعة مواد بعض تحديث تـ
et al., 1993) الطرية التبطيف مواد تطوير  ((Razavi et al., 1993 الفيزيائية لمخواص الدراسات بعض وبينت 

ومف Keller and Lautenschlager, 1985) )الطبع  لمواد الأساسية الخواص لدييا المواد ىذه أف التبطيف لمواد
بتقنية  مادة التبطيف الطري المباشر لتسجيؿ طبعة الحواؼ و الطبعة النيائيةىنا جاءت فكرة البحث في استخداـ 

 .المرحمة الواحدة 
 :Aim of the study الدراسةالهدف من 

عند استخداـ مواد التبطيف الطري كمادة طبع نيائية  العموية الكاممة ثبات قواعد الأجيزة تقييـى إلتيدؼ ىذه الدراسة 
 .بالمقارنة مع المواد التقميدية

  :Materials and methods المواد والطرائق
درد كامؿ عموي مف المراجعيف لقسـ التعويضات المتحركة في كمية طب  ضىمر  01جُمعت عينة البحث المؤلفة مف 

 الدراسة:معايير الادخاؿ في  تشريف. تضمنتالأسناف جامعة 
  صنؼ( ارتفاعات سنخية منتظمة مدورة جيدة الدعـIII )أتوود. 
  صنؼ( مخاطية مضغية ذات سماكة متوسطةI )ىاوس. 
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 (.قرحات أو تنسج فرط ضمور، تياب،ال علامات) وجود دوف سميـ المخاطي الغشاء 
 (. وغيرىا أوراـ تثبيت، مناطؽ عظمية، أعراف أو نتوءات)  موضعية مشاكؿ وجود عدـ 

 ر الاستبعاد فكانت:ياما معاي
 امتصاص شديد للارتفاعات السنخية. 
 وجود أمراض جيازية مؤثرة عمى صحة المخاطية الفموية. 
 تناوؿ أدوية تؤثر عمى إفراز المعاب. 
 تحسس تجاه مواد الطبع المستخدمة.ال 

 السريرية: خطوات العمل
 الفحص السريري:-0

بعد تسجيؿ البيانات الشخصية وأخذ التاريخ الطبي والسني، تـ إجراء الفحص السريري داخؿ الفموي لممرضى والتأكد 
 .مف تحقيقيـ لمعايير الإدخاؿ في ىذه الدراسة

 الموافقة المستنيرة:-2
 السريري الفحص بعد، والبحث عمى موافقة المجمس الأخلاقي التابع لكمية طب الأسناف بجامعة تشريفحصؿ بروتوكوؿ 

 تـ القبوؿ وبعد البحث، في مشاركتيـ تثبيت بغية الباحث قبؿ مف بالبحث الخاصة السريرية الإجراءات ليـ شُرحت لممرضى،
 المشاركة مف الانسحاب حرية مع المريض ليا سيخضع التي لمدراسة السريرية المراحؿ جميع تضمنت خطية موافقة عمى التوقيع

 .وقت أي في
 :Primary Impression الأولية الطبعات-3

 الأدرد العموي لمفؾ أولية طبعة مريض لكؿ سُجمت المريض لفؾ ملائمتو مف والتأكد المختار البلاستيكي الطابع فحص بعد
 .(0) الشكؿ لمحصوؿ عمى المثاؿ الأولي كما مٌوضح في الألجينات، وصُبت بالجبس الحجري باستخداـ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الأولي المثال B - الأولية الطبعة A(: 1الشكل رقم )
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 :Custom Traysصنع الطوابع الإفرادية -4
 اعتماد تـ الإفرادي الطابع بتصميـ يتعمؽ التماثر، وفيما ذاتي الأكريؿ باستخداـ مريض لكؿ واحد إفرادي طابع صُنع
 صادمات، وأربعة أحمر صؼ شمع لوح بسماكة المتمثمة الطابعة المادة فراغ أو spacer الػ لتحديد Bouchar تقنية

 النسج باعتبار بالشمع الخمفي السد منطقة تغطية يتـ ولـ ممـ،  6*3بأبعاد الأرحاء مكاف واثنتاف الضواحؾ مكاف اثنتاف
 (.2الخمفي، كما يوضح الشكؿ رقـ ) الحنكي الختـ تأميف يتـ خلاليا ومف للانضغاط قابمة فييا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الطابع الإفرادي Cتشميع حدود الطابع الإفرادي،   Bترسيم حدود الطابع الإفرادي،  A(: 2الشكل رقم )
)مركب الطبع منخفض الانصيار لتسجيؿ  سٌجمت الطبعة النيائية الأولى بالتقنية التقميدية ذات المرحمتيف باستنخداـ-5

 والحصوؿ 3 نمط الحجري بالجبس لتسجيؿ الطبعة النيائية(، وتـ صبيا  PVS مف الرخو طبعة الحواؼ و المطاط
 (.3كما يوضح الشكؿ رقـ ) نيائي مثاؿ عمى

 
 
 
 
 
 

 المثال النهائي C، الطبعة النهائية الأولى Bتسجيل طبعة الحواف،  A(: 3الشكل رقم )
 
 بشمع المُسجمة الحواؼ طبعة سلامة مف التأكد تـ الإفرادي الطابع حواؼ وعف باطف مف الرخو المطاط إزالة بعد -6

الثانية، ومف ثـ سُجمت الطبعة  النيائية الطبعة لأخذ وتجييزه بالكحوؿ تطييره تـ ثـ ومف بالماء الطابع وغُسؿ الكير
 مثاؿ عمى والحصوؿ 3 نمط الحجري بالجبس وتـ صبياالنيائية الثانية بواسطة معجوف أوكسيد الزنؾ والأوجينوؿ، 

 (.4) ثاني كما في الشكؿ رقـ نيائي
 
 

c 

A 
B c 
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 المثال النهائي الثاني.  Bالطبعة النهائية الثانية،  A(: 4كل رقم )الش
 بالماء غسؿ وبعدىا كامؿ بشكؿ الإفرادي الطابع ونظُؼ الحواؼ عف الكير وشمع والأوجينوؿ الزنؾ أوكسيد إزالة تـ-7

 (.5)النيائية الثالثة كما في الشكؿ رقـ  الطبعة لأخذ وتجييزه بالكحوؿ تطييره وتـ والصابوف
 
 
 
 
 
 

 الإفرادي الطابع ( تنظيف5الشكل رقم )
نية المرحمة الواحدة )طبعة الحواؼ والطبعة النيائية( باستخداـ مادة تبطيف طري مباشر وسٌجمت الطبعة الثالثة بتق

 (.5و حصمنا عمى المثاؿ النيائي الثالث كما يوضح الشكؿ رقـ ) 3أكريمية و تـ صبيا بالجبس الحجري نمط 
 المثاؿ النيائي الثالث.  Bالطبعة النيائية الثالثة،  A( 6الشكؿ رقـ )

صُنعت عمى كؿ مثاؿ قاعدة مف الاكريؿ حراري التماثر وثبتت عمى كؿ قاعدة عروة سمكية مف سمؾ ستانمس ستيؿ  -8
تـ تحديد مكاف العروة في قبة  .ممـ لقياس الثبات حيث سيتـ تعميؽ خطاؼ جياز قياس قوة الشد بيذه العروة 1.9

 .(Pachar et al., 2018)وي ومركز القاعدةالأمامية بنقطة تقع في منتصؼ المسافة بيف المجاـ الشف الحنؾ
القاعدة كمكاف لوضع العروة لصعوبة تطبيؽ قوة عمودية لذلؾ تـ وضع العروة في منطقة قبة لـ يتـ اعتماد مركز 

 . (Qanungo et al., 2016)الحنؾ الامامية

A B 

A B 
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 اختبار الثبات: -9
ة تـ تجرب ،بعد الحصوؿ عمى قاعدتيف مف الاكريؿ حراري التماثر لكؿ مريض كؿ منيا مزود بعروة سمكية لقياس الثبات

 .القواعد في فـ المريض واجراء التعديلات اللازمة 
 الارض.كرسي بحيث يكوف الرأس مستوي والفؾ العموي موازي لمستوى الوضعية المريض: وضعية جموس عمى 

ضعت القاعدة الاولى في فـ المريض وتـ تعميؽ خطاؼ جياز قياس قوة الشد في العروة المثبتة عمى القاعدة وتـ الشد وُ 
و الاسفؿ بشكؿ عمودي عمى القاعدة كما موضح حتى انفصاؿ القاعدة عف نسج المرتكز القاعدي وسجمت القوة حن

 زمنية بفواصؿ الثالثة وذلؾ، بنفس الطريقة تـ إجراء الاختبار عمى القاعدة الثانية و  kgاللازمة لنزع القاعدة مقدرة باؿ 
 ثلاثة أجريت لمعاب، حيث الطبيعي التدفؽ عمى والحفاظ النسج ةلإراح تمييا والتي قاعدة كؿ بيف( دقائؽ 01) بحدود

سجمت القيـ عمى قاعدة و  كؿ ثبات قيمة عمى حصمنا حتى الثلاثة لمقيـ الحسابي المتوسط وأُخذ قاعدة لكؿ اختبارات
 البطاقة الخاصة لكؿ مريض.

 
 
 
 
 
 
 

 (: اختبار ثبات القواعد في فم المريض7الشكل رقم )
 :Resultsالنتائج-4

 بثلاث نيائية طبعات ثلاث مريض لكؿ سجمت حيث العموي، الكامؿ الدرد مرضى مف مرضى مف الدراسة عينة تألفت
 ثبات اختبار وتـ التماثر، الحراري الأكريؿ مف صنعت أكريمية نيائية قاعدة 31 عمى الحصوؿ تـ وبعدىا مختمفة مواد
 مقدرة القاعدة لنزع اللازمة القوة ليعطينا الكتروني شد قوة قياس جياز باستخداـ المريض فـ ضمف سريريا القواعد ىذه
لدراسة   SPSS 25.0 for windows, SPSS Inc., Chicago, USAحصاء الإتـ استخداـ برنامج  ..كغ ب

 الفروؽ الاحصائية.
  أولا: الإحصاء الوصفي:

 وتوزع عينة البحث لقيم ثبات القواعد حصاء الوصفي(: الإ1الجدول رقم )
Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

ZOE 10 5.48 10.80 8.5110 1.65172 

PVS 10 4.90 9.66 7.7070 1.62312 

DSL 10 5.65 10.51 8.7620 1.56356 

Valid N (listwise) 10     
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 (: دراسة التوزع الطبيعي2الجدول رقم )
Tests of Normality 

 
Kolmogorov-Smirnov

a
 Shapiro-Wilk 

Statistic Df Sig. Statistic Df Sig. 

ZOE .225 10 .162 .920 10 .358 

PVS .166 10 .200
*
 .912 10 .292 

DSL .233 10 .130 .897 10 .203 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 

 
 ثانيا: التحميؿ الإحصائي لنتائج قيـ الثبات:

 Independentمف أجؿ دراسة الفروؽ في ثبات القواعد بيف التقنيتيف ،تـ استخداـ اختبار العينات المستقمة )
Samples Test( ونتائجو موضحة في الجدوؿ رقـ )3). 

 التباين لمجموعات البحث.نتائج اختبار تحميل (: 3الجدول رقم )
ANOVA 

GROUP 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 6.075 2 3.037 1.167 .326 

Within Groups 70.267 27 2.602   

Total 76.342 29    

 
 لا وبالتالي ،5% معنوية مستوى مف أكبر( 1.326) الاختبار لإحصائية الاحتمالية القيمة أف   الجدوؿ مف نلاحظ

 أف   أي) الاختبار مجموعات نتائج بيف إحصائية دلالة ذات فروؽ وجود عدـ ونستنتج العدـ الفرضية نرفض أف نستطيع
 (.النتيجة نفس يعطينا الدراسة عينات عمى المعالجات تطبيؽ

 :Discussion المناقشة-5
حاولت ىذه الدراسة السريرية بمعايير إخراجيا إقصاء عدة عوامؿ تؤثر عمى الثبات و نتائج الاختبار مثؿ غؤورات 

أما بالنسبة لمعوامؿ التي ليا دور ميـ في ثبات ، التثبيت والأعراف والشذوذات العظمية ودرجة امتصاص العظـ السنخي
ؿ كمية ونوعية المعاب وحجـ الفؾ فقد تـ توحيد تأثيرىا وذلؾ الجياز ولا يمكف السيطرة عمييا مف قبؿ الباحث مث

 باستخداـ التقنيتيف عمى نفس المريض.
تـ في ىذه الدراسة محاكاة الجياز التعويضي النيائي وذلؾ بتطبيؽ اختبار الثبات عمى قواعد نيائية مصنوعة مف 

مف الاكريؿ ذاتي التماثر كونو لا يستخدـ في الاكريؿ حراري التماثر ولـ يتـ تطبيؽ الاختبار عمى قواعد مصنوعة 
صناعة قواعد الأجيزة المتحركة كما أف الاختبار لـ يتـ في مرحمة الطبعات لاختبار ثبات الطبعة باعتبار نوعية المادة 

 الطابعة تؤثر عمى الاختبار.
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ية تطبيؽ الاختبار وسيولة تحديد مركز استيدفت ىذه الدراسة قواعد الأجيزة الكاممة العموية لإجراء اختبار الثبات لإمكان
أما بالنسبة لتحديد مكاف العروة السمكية فقد تـ اعتماد منطقة قبة الحنؾ الأمامية كمكاف لوضع العروة السمكية ، القاعدة

 ,Abdelnabi and Swelem)بالتحديد في منتصؼ المسافة بيف مركز القاعدة والمجاـ الشفوي كما في الأبحاث 
2017) (Qanungo et al., 2016) (Jassim et al., 2020)  ويعود السبب في ذلؾ الى امكانية تطبيؽ قوة

مركز سيكوف محور القوة المطبقة عمى العروة مائؿ وبالتالي عمودية عند اجراء الاختبار أما في حاؿ كانت العروة في ال
سيكوف اختبار الثبات مركز عمى الختـ الحنكي الخمفي أما عند تطبيؽ قوة عمودية سيكوف الاختبار مركز عمى ختـ 

 حواؼ الجياز بالكامؿ وىذا ىو ىدؼ الدراسة الأساسي. 
 عمى الإفرادي الطابع تأثير لإلغاء مريض لكؿ الثلاث النيائية الطبعات لأخذ واحد إفرادي طابع الدراسة ىذه في اعتمد
 :التالية للأسباب وذلؾ الدراسة ىذه نتائج
 تماما السماكة بنفس تكوف أف عمى طوابع ثلاثة صناعة ضبط يمكف لا. 
 لو الخمفية الحافة لامتداد بالنسبة كذلؾ الدىميزي، الميزاب عمؽ عف تماما المسافة بنفس الطابع حواؼ بعد توحيد. 
 الصادمات وسماكة حجـ ضبط. 
 :التالية للأسباب والثانية الأولى التقنيتيف في الأخضر الطبع مركب باستخداـ الحواؼ طبعة توحيد تـ كما
 الدراسة نتائج عمى الحواؼ طبعة أخذ مرحمة تأثير لإلغاء. 
 الطبعات فييا أخذت التي الجمسات بيف الكير شمع في الأبعاد في التغير ضبط. 
 :ات الثلاثةمناقشة نتائج قيـ الثبات بيف التقني -0

 التقنية استخداـ عند العموية الكاممة الأجيزة قواعد ثبات في فرؽ يوجد لا أنو السريرية الدراسة ىذه نتائج أظيرت
 طبعة لأخذ الكير شمع) التقميدية المواد باستخداـ( نيائية طبعة+  حواؼ طبعة) لتسجيؿ المرحمتيف ذات التقميدية
 لتسجيؿ( الواحدة المرحمة تقنية) المبسطة الطريقة وبيف  ZOE) معجوف ومادة PVS مف الرخو المطاط مادة و الحواؼ

 بالنسبة الثبات قيـ متوسط بمغ حيث الاكريمية، المباشر الطري التبطيف مادة باستخداـ(  نيائية طبعة+  حواؼ طبعة)
 والطبعة الانصيار منخفص الطبع مركب باستخداـ الحواؼ طبعة تسجيؿ بعد المصعنة الأولى المجموعة لقواعد

 بعد المصعنة الثانية المجموعة لقواعد بالنسبة الثبات قيـ ومتوسط ، كغ ZOE 8.511معجوف  باستخداـ النيائية
 PVSمف  الرخو المطاط باستخداـ النيائية والطبعة الانصيار منخفص لطبع مركب باستخداـ الحواؼ طبعة تسجيؿ

 مادة باستخداـ الواحدة المرحمة بتقنية المصنعة الثالثة المجموعة لقواعد بالنسبة الثبات قيـ ومتوسط كغ، 7.707
ؿ ولـ كغ، 8.762 الاكريمية المباشر الطري التبطيف  كانت) حيث الثلاثة  المجموعات بيف القواعد ثبات في فرؽ يُسج 

 (.0.05 مف أكبر 0.326 الدلالة مستوى قيمة
 قاـ  حيث Alammari, 2018))دراسة  مع الحالية الدراسة نتائج اختمفتأنو المشابية  الدراسات مع بالمقارنة نجد

 الأجيزة ثبات و الجبسي المثاؿ سطح خشونة عمى طبع مواد عدة تأثير تناولت مخبرية سريرية بدراسة الباحثوف
 طبعات ثلاث مريض لكؿ وسجمت ممتصة سفمية سنخية حافة ذوي كامؿ درد مرضى 5 الدراسة تضمنت التعويضية،

 أف إلى الدراسة ىذه  نتائج خمصت ،PVS) مف المطاط – والأوجينوؿ الزنؾ أوكسيد – النسج مكيؼ) مواد بثلاث
 الاختلاؼ سبب يعزى وقد واستقرار، وثباتا راحة أكثر كانت المطاط عمى بالاعتماد صنعت التي التعويضية  الأجيزة

 سفمية أجيزة عمى الثبات قياس إجراء وتـ طبع كمادة النسج مكيؼ  باستخداـ الباحثوف قاـ حيث الدراسة، تصميـ إلى
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 إجراء وتـ أكريمية مباشر طري تبطيف مادة استخداـ تـ الحالية الدراسة في أنو حيف في ممتص، سنخ ذوي لمرضى
 .الدرد لمرضى العموي الفؾ عمى صنعت أكريمية قواعد عمى الثبات قياس

 
 الاستنتاجات والتوصيات

  : الاستنتاجات
 :الآتي نستنتج أف يمكف الدراسة ىذه حدود ضمف

 طبعة) لتسجيؿ المرحمتيف ذات التقميدية الطريقة استخداـ عند الأجيزة قواعد ثبات في جوىرياً  فرقاً  ىناؾ يكف لـ .0
 ومادة PVS مف الرخو المطاط ومادة الحواؼ طبعة لأخذ الكير شمع) التقميدية المواد باستخداـ( نيائية طبعة+  حواؼ

 مادة باستخداـ( نيائية طبعة+  حواؼ طبعة) لتسجيؿ( الواحدة المرحمة تقنية) المبسطة الطريقة أو ZOE)    معجوف
 .الاكريمية المباشر الطري التبطيف

 الواحدة المرحمة بتقنية النيائية والطبعة الحواؼ طبعة لتسجيؿ الاكريمية المباشر الطري التبطيف مادة استخداـ إف .2
 طبعة لتسجيؿ الانصيار منخفض الطبع مركب استخداـ عند لمثبات مشابيا الأجيزة لقواعد جيدا سريرا ثباتا يعطي

 في الطريقتيف بيف فرؽ ىناؾ يكف لـ حيث النيائية، الطبعة لتسجيؿ التقميدية الطبع ومواد التقميدية بالطريقة الحواؼ
 .المتحركة الأجيزة قواعد ثبات

 الواحدة المرحمة بتقنية النيائية والطبعة الحواؼ طبعة لتسجيؿ الاكريمية المباشر الطري التبطيف مادة استخداـ إف. 3
 .التقميدية بالتقنية مقارنة والطبيب المريض مف لكؿ والجيد الوقت ويوفر وأسرع، وأسيلاً  أبسطاً  إجراءً  يعتبر

 الواحدة المرحمة بتقنية النيائية والطبعة الحواؼ طبعة لتسجيؿ الاكريمية المباشر الطري التبطيف مادة استخداـ إف .4
 فيزيائية خصائص مف المادة بو تتمتع لما تسجيميا بعد مشكمة أي وجدت حاؿ في المسجمة الطبعة تعديؿ إمكانية توفر

 .لمتعديؿ قابمة تجعميا
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