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  ABSTRACT    

 

The research aims to test a new design of an adjustable clasp to fit all teeth. To achieve the 

desired goal, a sample of 60 gypsum examples of individuals between the ages of 22-50 

years was taken. The mediolateral dimension at the clinical neckline of each tooth  

(C-MDs) was measured from both the vestibular and lingual sides. Then the modified clasp 

was manufactured based on clasp No. 200# and structural expander. The C-MDs of the 

teeth were compared with the mediolateral dimension of the braces from (Elite™, 

Medixdent) and the mediolateral dimension of the modified brace. A comparison was also 

made between the tensile strength of the previous braces with the tensile strength of the 

modified brace after their application. On teeth (11#, 14#, 16#, 41#, 44#, 46#), the tensile 

strength was measured using a testometric tensile testing device, and statistical analyzes 

were conducted, such as (simple T-test) and (paired sample T-test).  

The study reached a number of results, including: There is no statistically significant 

difference between the C-MDs for men and women and between the C-MDs for opposing 

teeth on the right and left sides. There is a statistically significant difference between the 

average C - MDs of the teeth and the width of the most suitable clasps for them, except for 

the #207 clasp. It was suitable for (C-MDs) of the maxillary second premolars. The 

mesiolateral dimension of the modified clasp includes the (C-MDs) for all teeth except the 

first and second mandibular molars. The tensile strength of all clasps is restricted. The 

study is smaller than the results of the tensile strength of the modified clamp. 
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 دراسة تصميم جديد لمشبك قابل لمتعديل لملاءمة جميع الأسنان
 

 * باسم سميم د.
  ** سومر الجبيمي

 (2023 / 90 / 99قبل لمنشر في  . 0102/  91/  91تاريخ الإيداع )
 

 ممخّص  
 

ليدؼ المنشود، تـ أخذ ييدؼ البحث إلى اختبار تصميـ جديد لمشبؾ قابؿ لمتعديؿ لملاءمة جميع الأسناف. لتحقيؽ ا
سنة، تـ قياس البعد الأنسي الوحشي عند خط العنؽ  56-22مثاؿ جبسي لأفراد تراوحت أعمارىـ بيف  66عينة مف 

وذلؾ مف الناحيتيف الدىميزية  والمسانية ثـ تّـ تصنيع المشبؾ المعدؿ أنطلاقا مف   C-MDs)السريري لكؿ سف )
للأسناف مع البعد الأنسي الوحشي لممشابؾ مف شركة  C-MDs)مقارنة اؿ )# وموسعة ىيكمية ، تـ 266المشبؾ رقـ 

 (Elite™,Medixdent ومجاؿ البعد الأنسي الوحشي لممشبؾ المعدؿ، كما تـ إجراء مقارنة بيف مقاومة الشد  )
تـ  (،#46#،44#،41#،16#،14#،11لممشابؾ السابقة مع مقاومة الشد لممشبؾ المعدؿ بعد تطبيقيا عمى الأسناف )

 الإحصائية حيث اجري اختبار ليؿاالتحواجريت  ( (testometricقياس قوة الشد بواسطة جياز اختبار الشد 
 (T-test simple( و )paired sample T-test.) 

لمرجاؿ عف  C-MDs)توصمت الدراسة الى عدد مف النتائج منيا:  لا يوجد اختلاؼ ذو دلالة إحصائية ما بيف اؿ)
للأسناف المتقابمة مف الجيتيف اليمنى واليسرى، يوجد اختلاؼ ذو دلالة إحصائية بيف  C-MDs)ؿ)النساء وبيف ا
 # كاف ملائـ267للأسناف وعرض المشابؾ الأكثر ملاءمة ليا باستثناء المشبؾ  C-MDs)متوسط  اؿ)

لجميع  (C-MDs) الضواحؾ الثانية العموية ، مجاؿ البعد الأنسي الوحشي لممشبؾ المعدؿ يضـ اؿ (C-MDs)ؿ  
الأسناف باستثناء الأرحاء السفمية الأولى والثانية ، مقاومة الشد لجميع المشابؾ قيد الدراسة أصغر مف نتائج مقاومة 

 الشد لممشبؾ المعدؿ .
 

 الحاجز المطاطي، البعد الانسي الوحشي، المشابؾ المجنحة، مقاومة الشد، موسعة ىيكمية.الكممات المفتاحية: 
 

 CC BY-NC-SA 04سورية، يحتفظ المؤلفوف بحقوؽ النشر بموجب الترخيص  -جامعة تشريفمجمة : شر حقوق الن
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 مقدمة
أصبح العديد مف المرضى في الوقت الحاضر يطالبوف بترميمات سنية جيدة مف الناحية الوظيفية وتحقؽ ناحية تجميمية 

. ومف المعروؼ أف المواد الترميمية ذات الأساس الراتنجي [1]عالية بحيث تعيد لمسف شكمو الطبيعي بالشكؿ الأمثؿ
، وبالتالي التطبيؽ الصحيح ليذه المواد  [2]والتي تعتمد أنظمة رابطة في تطبيقيا مف التقنيات الحساسة لمرطوبة 

 وتأميف ساحة عمؿ جافة تعتبر أمراً ضرورياً مف أجؿ الحصوؿ عمى ترميمات ناجحة وظيفياً وذات عمر سريري طويؿ.
خالية مف أي مموثات داخؿ فموية، كرطوبة مف  جميعيا عمى سطوح نظيفةط بيؽ  أنظمة الربطوىذا يقود إلى ضرورة ت

ة مع ي، وذلؾ بسبب التأثير السمبي لمسوائؿ عمى قوة ارتباط المواد الترميم [4] ,[3]لعاب أو سائؿ ميزابي لثوي أو دـ 
  . [5]بنية السف تتأثر بيذه السوائؿ

،حيث يمنع الحاجز المطاطي مف  [6]عاـ  166لأكثر مف  Rubber dam(RD)يعود استخداـ الحاجز المطاطي
، وتعتبر مدارس طب الأسناف أنو الطريقة المثالية  [3] ,[4]حدوث التموث بالرطوبة خلاؿ المعالجات الترميمية والمبية 

. حيث ينسب إليو العديد مف الميزات كتأميف ساحة عمؿ واضحة، كما يوفر الوقت اللازـ للإجراء العلاجي [7]في العزؿ
 .[7]ويمنع ابتلاع الأجساـ الأجنبية ويحمي النسج المثوية والنسج الرخوة المجاورة مف الأدوات الدوارة والحادة

وعمى الرغـ مف الأىمية الكبيرة لمحاجز المطاطي، إلا أف أطباء الأسناف لا يستخدمونو بشكؿ كبير، وخاصة في 
( في استطلاع أجراه أف عدـ  2616عاـ )  Jensma and Veerkam. فقد بيف [8]الإجراءات الوقائية والترميمية

. وقد تظير العديد [9]الحاجز المطاطي ىو السبب الرئيسي لعدـ استخداـ أطباء الاسناف لو قبوؿ المرضى لاستخداـ
بشكؿ صحيح أو عدـ Clamp مف المشاكؿ كأذية المثة وتسرب المعاب وفشؿ العزؿ نتيجة عدـ تركيب المشبؾ 

 . [10]ملاءمتو لمسف
اسي عمى الاختيار الصحيح لممشبؾ الملائـ لشكؿ السف وموقعو حيث أف ثبات الحاجز المطاطي يعتمد بشكؿ أس

ضمف القوس السنية. ولذلؾ فإف تصنيع المشبؾ المناسب يجب أف يكوف ملائماً لحجـ السف وشكمو التشريحي وموقعو. 
فإف حجـ الأسناف يختمؼ باختلاؼ العرؽ والجنس، مما يعني أف  (1964( عاـ ) Moorrees, Reedووفقا لػ )

 . [11]ؾ الحاجز المطاطي المتوفرة تجارياً قد تكوف مناسبة لسف دوف الآخرمشاب
كانت  Mesiodistal dimension (MD)ومعظـ الدراسات السابقة التي تناولت البعد الأنسي الوحشي للأسناف 

 .[11] [12]لأىداؼ تقويمية أو وصفية، حيث كانت تقيس أكبر مسافة بيف نقاط التماس الأنسية والوحشية
 cervical mesiodistal سي الوحشي في منطقة العنؽ السريريفي حيف أف المعمومات المتعمقة بالبعد الأن

dimensions (C-MDs)   لمسف مف الناحيتيف الدىميزية والمسانية، والتي تعتبر مناطؽ توضع فكي مشبؾ الحاجز
المطاطي، محدودة جداً، مف ىنا تبرز إشكالية البحث في ضرورة تصميـ مشبؾ مناسب لجميع الأسناف، مف خلاؿ 

 البعد الأنسي الوحشي في منطقة العنؽ السريري للأسناف.درا.سة 
 

 البحث وموادهطرائق 
 عينة البحث:

 -ضواحؾ  –، بحيث تشمؿ جميع أنواع الأسناف )قواطع dental castsمثالًا جبسياً  66تألفت عينة البحث مف 
 أرحاء(. 
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 معايير استبعاد الأسنان من الدراسة: 
لأسناف غير مكتممة البزوغ، والأسناف المتيدمة أو الحاوية عمى نخور ملاصقة، والأسناف التي ليس ليا تـ استبعاد ا

 مجاور، والأسناف الحاوية عمى عيوب تطورية، والأسناف ذات الترميمات الملاصقة. 
 الأدوات والأجيزة المستخدمة في الدراسة:

 الفرجار الرقمي: 
، Lوالناحية المسانية  Bمف الناحية الدىميزية  C-MDستوى العنؽ السريري لمسف لقياس البعد الأنسي الوحشي عمى م

 [10]وذلؾ في النقاط المثالية لثبات المشبؾ 
ة التماس الأنسية مع السف المجاور والزاوية المحورية الأنسية تمثؿ النقاط الأنسية بأنيا متوسط المسافة الكائنة بيف نقط

مف الجيتيف الدىميزية والمسانية لكؿ سف، أما النقاط الوحشية فتمثؿ متوسط المسافة الكائنة بيف نقطة التماس الوحشية 
 (1مبيف في الشكؿ ) مع السف المجاور والزاوية المحورية الوحشية مف الجيتيف الدىميزية والمسانية لكؿ سف، كما ىو

 
 C-MD( العرض العنقي  السريري الأنسي الوحشي 1الشكل)
 المشابك المستخدمة في الدراسة:

 MedixDent ISO# مف شركة)211# ,210# ,209# ,207# ,201# ,200استخدمت مشابؾ ذوات الأرقاـ 
13485 ( )ELITE™(الشكؿ )والمشبؾ المعدؿ2 ). 

 
 في البحث( المشابك المستخدمة 2الشكل)
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 المشبك المعدل، وطريقة تصنيعو:
 تـ اتباع الخطوات التالية لتصنيع المشبؾ:

 Medixdentمف شركة  266تـ أخذ مشبؾ مخصص لرحى أولى سفمية رقـ  .1
 تـ وضع المشبؾ في قاعدة مف المطاط القاسي مف أجؿ تثبيتو .2
 تـ قياس البعد بيف فكي المشبؾ بواسط فرجار رقمي .3
 كؿ فؾ  لتحديد مكاف وضع الموسعة ثـ تـ تحديد منتصؼ .4
 ثـ ثبتت بواسطة شمع الالصاؽ الأصفرskeletal screw بعد ذلؾ تـ أخذ موسعتي تقويـ ىيكمية  .5
ثـ وضع إطار مف الشمع الأحمر حوؿ القاعدة المطاطية  بحيث يكوف الإطار الشمعي أعمى مف قوس المشبؾ،  .6

 وختمت الحواؼ بشكؿ جيد بواسطة الشمع ذاتو
 ضمف الإطار الشمعي casting powderصب المسحوؽ الكاسي بعدىا  .7
 مع فكي المشبؾ بواسطة لحاـ الفضة  welding screwبعد ذلؾ تـ لحاـ الموسعة  .8
تـ قص فكي المشبؾ بشكؿ أفقي بواسطة القرص الفاصؿ، وأزيمت زوائد المحاـ والقص بواسطة سنابؿ  .9

، ومف ثـ لمعت بالأقماع المطاطية.  الكربوراندوـ

 
         1                  2                      3                    4 

  
5                     6                     7                   8 

 
9 
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 وصف الشكل النيائي لممشبك المعدل الذي سنستخدمو بالاختبار:
 . مشبؾ مجنح بجناحيف أمامييف وجانبييف 
 الفكيف حاد. مشبؾ مسطح 
 .شوكتي الفكيف في كؿ طرؼ قابمة لمحركة مف خلاؿ برغي الموسعة في كؿ طرؼ 
  تقترب شوكتي المشبؾ في كؿ فؾ مف بعضيا مف خلاؿ تحريؾ برغي الموسعة بواسطة ثقوبو باتجاه دوراف

 عقارب الساعة.
  ثقوبو باتجاه دوراف تبتعد شوكتي المشبؾ في كؿ فؾ عف بعضيا مف خلاؿ تحريؾ برغي الموسعة بواسطة

 عكس عقارب الساعة.
 .نستطيع تغيير البعد بيف شوكتي كؿ طرؼ عمى حدا 
 ( ممـ9.6- 4.4متوسط المسافة التي تتحرؾ ضمنيا شوكتي المشبؾ في كؿ طرؼ ) 
 ( ممـ وبالتالي الدورة الكاممة 6.25-6.26تحريؾ البرغي ربع دورة يغير المسافة بيف شوكتي المشبؾ مسافة )

 ( ممـ.1-6.8مسافة )تغير ال
 (ربع دورة.26-18( دورات او)5-4.5عدد الدورات الكاممة لمبرغي ىي ) 
 .الموسعات المضافة تسمح بربع دورة في كؿ مرة مف خلاؿ ثقوب رأس البرغي 

 اختبار ملاءمة المشبك المعدل للأسنان:
 تـ اختبار مدى ملاءمة المشبؾ المعدؿ عمى مرحمتيف:

 المشبؾ لأبعاد الأسناف. المرحمة الأولى: ملاءمة -1
 المرحمة الثانية: مقاومة المشبؾ لقوة الشد. -2

 المرحمة الأولى: ملاءمة المشبك لأبعاد الأسنان.
بيف فكي المشبؾ لجميع المشابؾ قيد الدراسة بواسطة الفرجار  MDفي ىذه المرحمة قمنا بقياس البعد الأنسي الوحشي 

 . MD-Lوالمسانية MD-Bالرقمي، وذلؾ مف الناحيتيف الدىميزية 
 (:3( والشكؿ)1تـ قياس متوسط المجاؿ الذي يستطيع فكي المشبؾ التحرؾ ضمنو، كما ىو مبيف في  الجدوؿ )

 

 Lولسانياً   B( المسافة بين شوكتي الفكين دىميزياً 1الجدول )
 Lولسانياً   Bالمسافة بيف شوكتي الفكيف دىميزياً  رقـ المشبؾ

216# B=6                        L=4 
211# B=4                        L=4 
267# B=4.5                      L=4.5 
269# B=3.5                      L=3.5 
266# B=8.5                      L=8.5 
261# B=6.5                      L=6.5 

 (9.6~4.4) المشبؾ المعدؿ
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 المسافة التي يمكن أن يتحرك ضمنيا المشبك (: قياس متوسط3الشكل)

 
بعدىا تمت مقارنة البعد الأنسي الوحشي المأخوذ مف الأمثمة الجبسية للأسناف مع البعد الأنسي الوحشي لممشابؾ 

 الأكثر ملائمة لكؿ منيا، وذلؾ بإجراء تحميؿ إحصائي مناسب.
 المرحمة الثانية: اختبار مقاومة المشبك لقوة الشد. 3-8-2
أمثمة جبسية لمفؾ السفمي بشكؿ عشوائي وذلؾ لإجراء  16أمثمة جبسية لمفؾ العموي و 16ـ اختيار عينة مكونة مف ت

 .اختبار مقاومة المشابؾ عمى الشد
 المشابك المستخدمة في ىذا الاختبار ىي: 

 #216#،211#،269#،267#،261# ،266المشبؾ المعدؿ،  -
 الأسنان التي سيتم اختبارىا: 

 .16#، عدد 11ية يميفثنية عمو  -
 .16#، عدد 14ضاحؾ عموي يميف -
 .16#، عدد 16رحى عموية يميف أولى -
 .16#،عدد41ثنية سفمية يميف  -
 .16#،عدد44ضاحؾ سفمي يميف -
 .16#،عدد46رحى سفمية يميف اولى -
 الجياز المستخدم في ىذه المرحمة: -

( الموجود في testometric,350.1kN,China)أجري اختبار قياس قوة الشد باستخداـ جياز الاختبارات الميكانيكية 
(، 4الشكؿ) كما في مركز الاختبارات والأبحاث الصناعية في دمشؽ ، إذ تـ تثبيت الأمثمة الجبسية عمى قاعدة الجياز

مساؾ المشبؾ المطبؽ عمى السف الموافؽ لو بواسطة خيط حريري إلى ذراع الجياز المتحرؾ شاقولياً، حيث تـ ضبط  وا 
( لقياس القوة اللازمة لإفلات المشبؾ عف السف المثبت عميو، مقدرة 10mm\minالجياز عمى سرعة )إعدادات 

 بالنيوتف. تـ تسجيؿ النتائج الخاصة بكؿ قياس مف القيـ التي يظيرىا الجياز عمى الشاشة الموافقة.
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 (تثبيت المثال الجبسي عمى جياز الأختبار4الشكل) -

 والمناقشةالنتائج 
 :  Resultsالنتائج
 الأسنان:   C-MDs الـ قياسات تخص لتيا النتائج

 .اختبار موثوقية الباحث الداخمي 
 .التحميؿ الوصفي لعينة البحث 
 .التأكد مف أف البيانات تخضع لمتوزيع الطبيعي 
  المقارنة بيف اؿC-MDs .للأسناف يميف ويسار 
  المقارنة بيف اؿC-MDs .للأسناف الرجاؿ والنساء 
  المقارنة بيف اؿC-MDs وعرض المشابؾ قيد الدراسة. للأسناف 

( وذلؾ بما intra-examiner reliability: تـ اختبار موثوقية الفاحص الداخمي )الداخمي الباحث موثوقية اختبار
 :مف الناحيتيف الدىميزية والمسانية لأسناف العينة وذلؾ مف خلاؿ C-MDsيتعمؽ بمقاس 

ف خلاؿ اسبوعيف متتالييف )حيث تـ الحصوؿ عمى اختيار عشرة أمثمة جبسية بشكؿ عشوائي وقياسيا مرتي -
 ICC  (Intraclass correlation coefficient)اخضاع النتائج لاختبار .قراءتيف لمعينة(

 مف أقؿ دلالة مستوى ندع  0.983الى   6.875مف راوحت  (IIC)الارتباط معامؿ أف أشارت نتائج الاختبار -
 .ريباً تق مثاليةال الموثوقية عمى يدؿ مما ،0.05
 نساء(. 24ذكور،  26مثاؿ جبسي ) 60شممت عينة البحث البحث:  لعينة الوصفي التحميل

 مف الناحيتيف الدىميزية والمسانية لكؿ سف منيا باستخداـ الفرجار الرقمي C-MDsتـ قياس  -
 ناسب لوتـ مقارنة النتائج مع البعد بيف فكي المشابؾ قيد الدراسة بما يتناسب مع نوع السف والمشبؾ الم -

 الأسناف المناسبة المشبؾ
211# 31،#41 ،#32 ،#42،#33،#43# 
216# 11،#21#12،#22،#13،#23# 
269# 34،#35،#44،#45# 
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 اختبار التوزيع الطبيعي لمبيانات
 p-value أف البيانات تتبع نموذج التوزيع الطبيعي حيث تراوحت   Kolmogorov-Smirnovختبار اأظيرت نتيجة 

لكؿ مجموعة مف المقاسات المأخوذة لكؿ سف وبالتالي سيتـ استخداـ  0.05وىي أكبر مف  6.2و 6.652بيف 
 الاختبارات المعممية.
 للأسنان يمين ويسار:  C-MDsالمقارنة بين ال 
للأسناف المتقابمة بيف اليميف  C-MDs لدراسة وجود فرؽ جوىري لقيـ Paired Samples Testتـ اجراء اختبار 

 واليسار وكانت النتائج موضحة في الجدوؿ رقـ )(:
 فروق قياسات الأسنان المتقابمة ضمن الفك الواحد لمجيتين اليمنى واليسرى )(:الجدول

Paired Samples Test 

 
Lt-Rt difference 

(mm) 
p-value   

Lt-Rt 

difference 

(mm) 

p-value 

Pair 1 B41 - B31 -0.05 .431 Pair 15 L44 - L34 0.09 .381 

Pair 2 B42 - B32 0.07 .182 Pair 16 L45 - L35 0.00 .998 

Pair 3 B43 - B33 -0.15 .175 Pair 17 B14 - B24 0.26 .062 

Pair 4 L41 - L31 -0.26 .059 Pair 18 B15 - B25 0.13 .314 

Pair 5 L42 - L32 -0.02 .680 Pair 19 L14 - L24 0.05 .395 

Pair 6 L43 - L33 0.14 .241 Pair 20 L15 - L25 -0.08 .165 

Pair 7 B11 - B21 -0.07 .581 Pair 21 B16 - B26 0.05 .417 

Pair 8 B12 - B22 -0.06 .614 Pair 22 B17 - B27 -0.09 .137 

Pair 9 B13 - B23 0.01 .881 Pair 23 L16 - L26 -0.01 .908 

Pair 10 L11 - L21 -0.69 .057 Pair 24 L17 - L27 -0.12 .345 

Pair 11 L12 - L22 -0.05 .342 Pair 25 B46 - B36 -0.01 .908 

Pair 12 L13 - L23 0.16 .052 Pair 26 B47 - B37 -0.12 .345 

Pair 13 B44 - B34 0.09 .373 Pair 27 L46 - L36 -0.04 .644 

Pair 14 B45 - B35 0.00 .998 Pair 28 L47 - L37 -0.01 .838 

 C-MDsأي لا يوجد فرؽ جوىري بيف القياسات 6.65لجميع الأزواج أكبر مف  p-valueمف الجدوؿ رقـ )( نجد أف 
 للأسناف اليمينية واليسارية مف الناحيتيف الدىميزية والمسانية.

 لأسنان الرجال والنساء. C-MDsالمقارنة بين قيم 
 بيف النساء والرجاؿ . C-MDsلدراسة وجود فرؽ جوىري لقيـ  t-testتـ اجراء اختبار 

 S t السف S t P-value السف S t P-value السف S t P-value السف
P-

value 

B41 
 244. 1.177 ذكر B17 244. 1.177 ذكر B12 552. 599. ذكر L44 552. 599. ذكر
 598. -530.- انثى  598. -530.- انثى  669. 430. انثى  669. 430. انثى

B31 
 994. -008.- ذكر B27 994. -008.- ذكر B22 412. 827. ذكر L34 412. 827. ذكر
 264. 1.129 انثى  264. 1.129 انثى  779. -282.- انثى  779. -282.- انثى

267# 14،#15،#24،#25# 
261# 16 ،#17،#26،#27# 
266# 36،#37،#46،#47# 
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B42 
 649. 458. ذكر L16 649. 458. ذكر B13 165. 1.405 ذكر L45 165. 1.405 ذكر
 959. 052. نثىا  959. 052. انثى  963. 047. انثى  963. 047. انثى

B32 
 968. -041.- ذكر L26 968. -041.- ذكر B23 545. -609.- ذكر L35 545. -609.- ذكر
 243. -1.181- انثى  243. -1.181- انثى  629. -486.- انثى  629. -486.- انثى

B43 
 713. -370.- ذكر L17 713. -370.- ذكر L11 504. 672. ذكر B14 504. 672. ذكر
 809. 242. انثى  809. 242. انثى  790. 268. انثى  790. 268. انثى

B33 
 411. -828.- ذكر L27 411. -828.- ذكر L21 667. -432.- ذكر B24 667. -432.- ذكر
 332. -978.- انثى  332. -978.- انثى  851. 189. انثى  851. 189. انثى

L41 
 102. 1.661 ذكر B46 102. 1.661 ذكر L12 967. -041.- ذكر B15 967. -041.- ذكر
 137. 1.510 انثى  137. 1.510 انثى  356. 931. انثى  356. 931. انثى

L31 
 196. 1.309 ذكر B36 196. 1.309 ذكر L22 750. -321.- ذكر B25 750. -321.- ذكر
 043. 2.069 انثى  043. 2.069 انثى  329. 984. انثى  329. 984. انثى

L42 
 902. 123. ذكر B47 902. 123. ذكر L13 653. -451.- ذكر L14 653. -451.- ذكر
 103. 1.658 انثى  103. 1.658 انثى  840. 203. انثى  840. 203. انثى

L32 
 856. -182.- ذكر B37 856. -182.- ذكر L23 309. -1.026- ذكر L24 309. -1.026- ذكر
 533. 628. انثى  533. 628. انثى  508. 666. انثى  508. 666. انثى

L43 
 177. 1.368 ذكر

L15 
 902. 123. ذكر L46 902. 123. ذكر B44 177. 1.368 ذكر

 103. 1.658 انثى  103. 1.658 انثى  115. 1.599 انثى 115. 1.599 انثى

L33 
 462. -741.- ذكر

L25 
 856. -182.- ذكر L36 856. -182.- ذكر B34 462. -741.- ذكر

 533. 628. انثى  533. 628. انثى  816. -233.- انثى 816. -233.- انثى

B11 
 120. 1.577 ذكر

B16 
 897. 130. ذكر L47 897. 130. ذكر B45 120. 1.577 ذكر

 013. 2.565 انثى  013. 2.565 انثى  900. -127.- انثى 900. -127.- انثى

B21 
 897. 130. ذكر

B26 
 919. 102. ذكر L37 919. 102. ذكر B35 897. 130. ذكر

 538. -619.- انثى  538. -619.- انثى  223. 1.232 انثى 223. 1.232 انثى
# 36# الدىميزي،  45المساني، 22( الاحتمالية عدا )p-valueأف جميع قيـ ) t-testيتضح مف نتائج اختبار 

فروؽ ذات دلالة احصائية عند مستوى ( مما يدؿ عمى عدـ وجود 0.05الدىميزي( كانت أكبر مف مستوى الدلالة )
بالنسبة  لمنساء بالنسبة لكؿ سف مف C-MDs بالمنسبة لمرجاؿ و متوسطات  C-MDs ( بيف متوسطات 0.05)

الأسناف عدا الرباعية العموية اليسار والرحى السفمة الاولى اليسار والضاحؾ السفمي الثاني اليميف والتي كانت لصالح 
 الذكور.

 .المشابك للأسنان وعرض C-MDs بين  المقارنة
 مع جميع مشابؾ الحاجز المطاطي.  C-MDsلدراسة وجود فرؽ جوىري لمتوسط قيـ  t-testتـ اجراء اختبار 

#، 42#، 41#، 33#، 32#، 31)القواطع السفمية(:بين   C-MDsلمقارنة   t-testنتائج اختبار  .1
 . #211)المشبك وعرض (ولساني دىميزي# 43
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 #211# دىميزي ولساني( وعرض المشبك43#، 42#، 41#، 33#، 32#، 31بين الأسنان )  C-MDsلمقارنة   t-testائج اختبارنت الجدول )(:
 Test Value = 4 

t df p-value Mean 

Difference 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

Lower Upper 

B41 18.473 59 .000 .71117 .9016 1.1207 

B31 16.421 59 .000 .46517 .9354 1.1950 

B42 37.237 59 .000 .92633 1.8228 2.0298 

B32 36.903 59 .000 .85517 1.7546 1.9558 

B43 17.383 59 .000 2.08750 1.8472 2.3278 

B33 18.933 59 .000 .232834 1.9969 2.4688 

L41 9.958 59 .000 .84683 .6767 1.0170 

L31 7.013 59 .000 .51167 .7945 1.4289 

L42 23.667 59 .000 .72117 1.5756 1.8667 

L32 24.893 59 .000 .74300 1.6029 1.8831 

L43 33.127 59 .000 2.01917 2.9308 3.3076 

L33 22.081 59 .000 2.07717 2.7074 3.2470 

 C-MDsوبالتالي يوجد فرؽ جوىري بيف قياسات  اؿ  6.65لجميع الأسناف أصغر مف   p-valueنجد أف قيمة  
الخاص  4#( مف الناحيتيف الدىميزية والمسانية، وبيف الوسط الحسابي 43#، 42#، 41#، 33#، 32(#، 31للأسناف 
 لمذكورة.#.مما يدؿ الى ضرورة وجود مشبؾ أكثر ملائمة للأسناف ا211بالمشبؾ 

 )# 23#، 22#، 21#، 13#، 12#، 11بين الأسنان )  C-MDsلمقارنة   t-testنتائج اختبار .2
 #210 المشبك وعرض  دىميزياً 

 #210# دىميزي( وعرض المشبك23#، 22#، 21#، 13#، 12#، 11بين الأسنان )  C-MDsلمقارنة   t-testالجدول )(:نتائج اختبار

 

Test Value = 6 

t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

Lower Upper 

B11 4.126 59 .000 .36733 .1892 .5455 

B21 5.388 59 .000 .43800 .2753 .6007 

B12 3.321 59 .002 .29600 .1176 .4744 

B22 4.307 59 .000 .35767 .1915 .5238 

B13 10.069 59 .000 .90600 .7260 1.0860 

B23 15.705 59 .000 .89250 .7788 1.0062 

والخاص  C-MDsوبالتالي يوجد فروؽ جوىرية بيف متوسط قيـ  6.65لجميع الأسناف أصغر مف  p-valueأف قيمة 
#. مما 210الخاص بالمشبؾ  6# دىميزي(، وبيف الوسط الحسابي 23#، 22#، 21#، 13#، 12#، 11بالأسناف )

 يدؿ الى ضرورة وجود مشبؾ أكثر ملائمة للأسناف المذكورة.
 لساني# 23#، 22#، 21#، 13#، 12#، 11 بين الأسنان  C-MDsلمقارنة   t-testنتائج اختبار .3
 ( #210المشبك وعرض (
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   C-MDsلمقارنة   t-test(: نتائج اختبار11-4الجدول )
 #210# لساني( وعرض المشبك23#، 22#، 21#، 13#، 12#، 11بين الأسنان )

One-Sample Test 

 

Test Value = 4 

t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

Lower Upper 

L11 17.315 59 .000 .35200 1.0855 1.3692 

L21 17.653 59 .000 .51150 1.7003 2.1350 

L12 5.289 59 .000 .41267 .2565 .5688 

L22 7.730 59 .000 .46333 .3434 .5833 

L13 7.703 59 .000 1.91767 .3786 .6444 

L23 3.719 59 .000 1.22733 .1626 .5414 

  C-MDs وبالتالي يوجد فروؽ جوىرية بيف متوسط قيـ  0.05لجميع الأسناف أصغر مف  p-valueنجد أف قيمة 
الخاص بالمشبؾ  4(، وبيف الوسط الحسابي لساني# 23#، 22#، 21#، 13#، 12#، 11والخاص بالأسناف )

 #. مما يدؿ الى ضرورة وجود مشبؾ أكثر ملائمة للأسناف المذكورة.210
 دىميزي # 35#، 45#، 34#، 44 الضواحك السفمية بين   C-MDsلمقارنة   t-testتبار نتائج اخ .4

  #209المشبك وعرض والمساني
 #209# دىميزي والمساني( وعرض المشبك35#، 45#، 34#، 44بين الأسنان )  C-MDsلمقارنة   t-testالجدول )(: نتائج اختبار

One-Sample Test 

 

Test Value = 3.5 

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

Lower Upper 

B44 13.864 59 .000 1.52517 1.3050 1.7453 

B34 12.559 59 .000 1.43517 1.2065 1.6638 

B45 15.685 59 .000 1.64233 1.4328 1.8518 

B35 14.762 59 .000 1.64200 1.4194 1.8646 

L44 12.634 59 .000 1.37517 1.1574 1.5930 

L34 11.742 59 .000 1.28517 1.0662 1.5042 

L45 14.320 59 .000 1.45900 1.2551 1.6629 

L35 13.476 59 .000 1.45867 1.2421 1.6753 

 C-MDsوبالتالي يوجد فروؽ جوىرية بيف متوسط قيـ  0.05لجميع الأسناف أصغر مف  p-valueنجد أف قيمة 
#. مما يدؿ الى 209الخاص بالمشبؾ  3.5#(، وبيف الوسط الحسابي 35#، 45#، 34#، 44والخاص بالأسناف )

 ضرورة وجود مشبؾ أكثر ملائمة للأسناف المذكورة.
 دىميزي #25، #15، #24 ،#14الضواحك العموية بين   C-MDsرنة لمقا  t-testنتائج اختبار .5

 #207 المشابك وعرض ولساني
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   C-MDsلمقارنة   t-test(: نتائج اختبار15-4الجدول )
 #207# دىميزي ولساني( وعرض المشابك25#، 15#، 24#، 14بين الأسنان )

One-Sample Test 

 

Test Value = 4.5 

t df Sig. (2-tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

Lower Upper 

B14 6.014 59 .000 .53467 .3568 .7126 

B24 2.329 59 .023 .27033 .0381 .5026 

B15 2.419 59 .219 .14200 .0418 .4422 

B25 1.036 59 .305 .10800 -.1007- .3167 

L14 2.832 59 .006 .19517 .0573 .3331 

L24 2.510 59 .015 .14017 .0284 .2519 

L15 2.251 59 .228 .12367 .0138 .2336 

L25 2.881 59 .106 .10183 .1617 .3420 

وبالتالي يوجد  0.05أصغر مف #( 25باستثناء الضاحؾ الثاني العموي اليسارلجميع الأسناف ) value-pنجد أف قيمة 
الخاص  4.5(، وبيف الوسط الحسابي 15#، 24#، 14والخاص بالأسناف )  C-MDsفروؽ جوىرية بيف متوسط قيـ

 ف المذكورة.#. مما يدؿ الى ضرورة وجود مشبؾ أكثر ملائمة للأسنا207بالمشبؾ 
# دىميزي ولساني( 27#، 17#، 26#، 16بين الأرحاء العموية ) C-MDsلمقارنة   t-testنتائج اختبار .6

 #201وعرض المشابك  
 #201# دىميزي ولساني( وعرض المشابك27#، 17#، 26#، 16بين الأسنان ) C-MDsلمقارنة   t-testالجدول )(: نتائج اختبار

One-Sample Test 

 

Test Value = 6.5 

t df p-value 

Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

B16 -25.907- 59 .000 -1.79967- 1.9387 -1.6607- 

B26 -32.304- 59 .000 -1.85217- 1.9669 -1.7374- 

B17 -33.895- 59 .000 -1.87217- 1.9827 -1.7616- 

B27 -24.904- 59 .000 -1.78717- 1.9308 -1.6436- 

L16 24.063 59 .000 1.42350 1.3051 1.5419 

L26 28.192 59 .000 1.43200 1.3304 1.5336 

L17 13.426 59 .000 1.18233 1.0061 1.3586 

L27 15.842 59 .000 1.30000 1.1358 1.4642 
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  MDs-Cوبالتالي يوجد فروؽ جوىرية بيف متوسط قيـ   0.05لجميع الأسناف أصغر مف  value-pنجد أف قيمة 
#. مما 201بالمشبؾ  الخاص 6.5والوسط الحسابي # دىميزي ولساني( 27#، 17#، 26#، 16)والخاص بالأسناف 

 يدؿ الى ضرورة وجود مشبؾ أكثر ملائمة للأسناف المذكورة.
  دىميزي#37، #47، #36 ،#46 رحاء السفميةللأ  C-MDs لمقارنة   t-testنتائج اختبار .7

 #200) المشابك وعرض (ولساني
 #200# )دىميزي ولساني( وعرض المشابك37#، 47#، 36#، 46للأسنان  C-MDsلمقارنة   t-test(: نتائج اختبار19-4الجدول )

One-Sample Test 

 

Test Value = 8.5 

t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

Lower Upper 

B46 15.611 59 .000 .92350 .8051 1.0419 

B36 18.348 59 .000 .93200 .8304 1.0336 

B47 7.748 59 .000 .68233 .5061 .8586 

B37 9.749 59 .000 .80000 .6358 .9642 

L46 12.141 59 .000 .89017 .7435 1.0369 

L36 14.552 59 .000 .93200 .8038 1.0602 

L47 -.933- 59 .355 -.06467- -.2034- .0741 

L37 -.987- 59 .328 -.05183- -.1569- .0533 

مف الناحية المسانية(  ،#36، #46الناحية الدىميزية و   #37،#47، #36، #46للأسناف ) value-pقيمة نجد أف 
، #47، #36، #46والخاص بالأسناف )  MDs -Cوبالتالي يوجد فروؽ جوىرية بيف متوسط قيـ 0.05 أصغر مف

#. 200الخاص بالمشبؾ  8.5سط الحسابي وبيف الو مف الناحية المسانية(، #36،  #46مف الناحية الدىميزية و 37#
والخاص )بالأرحاء الثانية السفمية مف الناحية المسانية( والوسط  C-MDsيوجد فرؽ جوىري بيف متوسط قيـ  بينما لا

. مما يدؿ الى ضرورة وجود مشبؾ  0.05أكبر مف  p-value# حيث أف قيمة 200الخاص بالمشبؾ  8.5الحسابي 
 مذكورة.أكثر ملائمة للأسناف ال

مع جميع مشابؾ الحاجز المطاطي، أكدت  C-MDsلدراسة وجود فرؽ جوىري لمتوسط قيـ  t-testاف نتائج اختبار 
 ضرورة وجود مشبؾ أكثر ملائمة للأسناف المذكورة. عمى

% لمتأكد مف مدى ملائمة المشبؾ 95لذلؾ قمنا بحساب مجاؿ الثقة لمتوسط القياسات لكؿ سف ضمف احتماؿ ثقة 
 دؿ للأسناف ) تـ حساب مجالات الثقة بالعلاقة التالية(:المع

[x̅ − z
  
 
 
.
s

√n
, x̅ + z

  
 
 
.
s

√n
] 

 من الناحية الدىميزية والمسانية(الخاصة بالأسنان ) C-MDs(: مجالات الثقة لقيم 8-4الجدول )
رقـ 
رقـ  مجالات الثقة الأسناف

رقـ  مجالات الثقة الأسناف
رقـ  جالات الثقةم الأسناف

 مجالات الثقة الأسناف

B41 [5.11855.4352]  L44 [5.089, 5.7183] B12 [6.471,6.9865] B17 [4.736,5.0556] 
B31 [5.19255.568 ]  L34 [5, 5.633] B22 [6.52,7.0009] B27 [4.853,5.2687] 
B42 [6.62856.327 ]  L45 [5.159, 5.7482] B13 [7.082,7.603] L16 [8.039,8.3817] 
B32 [5.95456.244 ]  L35 [5.171, 5.7971] B23 [7.0038, 7.3327] L26 [8.032,8.3255] 
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B43 [6.32357.6177 ]  B14 [4.836,5.2384] L11 [5.366, 5.7764] L17 [7.855,8.3645] 
B33 [6.46457.1463 ]  B24 [4.76,5.0919] L21 [6.131, 6.7592] L27 [7.961,8.4357] 
L41 [5.61355.5655 ]  B15 [4.736,5.0556] L12 [4.566, 5.0171] B46 [9.539,9.8817] 
L31 [5.42256.3396 ]  B25 [4.853,5.2687] L22 [4.581, 4.9276] B36 [9.532,9.8255] 
L42 [6.284555.864 ]  L14 [8.039,8.3817] L13 [4.642, 5.0258] B47 [9.355,9,8645] 
L32 [6.285455.88 ]  L24 [8.032,8.3255] L23 [ .   ,  .    ] B37 [9.461,9.9357] 
L43 [7.36457.8486 ]  L15 [7.855,8.3645] B44 [5.241,5.8773] L46 [9.534,9.951] 
L33 [7.24158.6216 ]  L25 [7.961,8.4357] B34 [5.159, 5.8204] L36 [9.558,9.9281] 
B11 [6.54257.657]  B16 [4.836,5.2384] B45 [5.348, 5.9534] L47 [8.571,8.99724] 

B21 [6.59757.6677]  B26 [4.76,5.0919] B35 [5.36, 6.0036] L37 [8.551,8.855] 
الخاصة بجميع الأسناف تقع ضمف مجاؿ المشبؾ المعدؿ  C-MDs مف الجدوؿ السابؽ نجد أف مجالات الثقة لقيـ

 ، أي أف المشبؾ المعدؿ يتلاءـ مع جميع الأسناف.[9.6, . ]
 النتائج التي تخص اختبار الشد:

بشكؿ عشوائي وذلؾ لأجراء  مثاؿ جبسي لمفؾ السفمي 16مثاؿ جبسي لمفؾ العموي و  16تـ اختيار عينة مكونة مف 
 اختبار مقاومة المشابؾ عمى الشد.

 اختبار الموثوقية.
تـ اختبار موثوقية الفاحص الداخمي وذلؾ بما يتعمؽ بجياز الاختبارات الميكانيكية 

(testometric,350.1kN,China وذلؾ مف خلاؿ اختيار )أمثمة جبسيو بشكؿ عشوائي وقياس القوة اللازمة  6
شبؾ عف السف )تـ أخذ حالة في كؿ مرة لكؿ مف المشابؾ المدروسة(، حيث تـ تكرار التجربة مرتيف خلاؿ لإفلات الم

 IIC  (Interclass correlationساعتيف متتاليتيف )حيث تـ الحصوؿ عمى قراءتيف لمعينة( واخضاع النتائج لاختبار
coefficient) ( 21-4، ولخصت النتائج في الجدوؿ رقـ:) 

 (: اختبار موثوقية الفاحص الداخمي21-4م )الجدول رق
Intraclass Correlation Coefficient 

 

Intraclass 

Correlation 

95% Confidence 

Interval F Test with True Value 0 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound Value df1 df2 Sig 

Single Measures .858 -.023- .981 156.457 6 6 .000 

Average Measures .924 -.048- .990 156.457 6 6 .000 

، مما يدؿ عمى 6.65( عند مستوى دلالة أقؿ مف 6.924ىي ) (IIC) نلاحظ مف الجدوؿ أف قيمة معامؿ الارتباط
 درجة موثوقية عالية.

  #  200#، 210#، 207#، 211#، 209#، 201بك االمقارنة بين قوى مقاومة الشد لممش
 ك المعدل. وقوى مقاومة الشد لممشب



  Series Sciences Health Journal. University Tishreen 4245 (6) العدد (45) المجمد الصحية العموـ تشريف. جامعة مجمة

 

journal.tishreen.edu.sy                                                                 Print ISSN: 2079-309X, Online ISSN: 2663-4287 

576 

قياسات لقوة مقاومة الشد لكؿ مف المشبؾ المعدؿ والمشابؾ المدروسة عمى السف المناسب لو ، لممقارنة بيف  16تـ أخذ 
 المشابؾ والمشبؾ المعدؿ مف حيث قوة الشد قمنا بالاختبارات التالية:

 التأكد مف أف البيانات تخضع لمتوزع الطبيعي.
لدراسة نمط توزيع البيانات، سواءً يتبع التوزيع الطبيعي أو التوزيع غير  kolmogrov-smirnovتـ القياـ باختبار 

 الطبيعي، حيث تـ عرض ىذه النتائج في الجدوؿ رقـ )(.
 لبيانات المشابك المدروسة والمشبك المعدل kolmogrov-smirnov( اختبار 22-4الجدول )

 kolmogrov-smirnov P-valueقيمة اختبار  المجموعة السف

 200. 139. المشبؾ المعدؿ 16#
 200. 174. #261المشبؾ 

 200. 162. المشبؾ المعدؿ 44#
 200. 116. #269المشبؾ 

 200. 118. المشبؾ المعدؿ 41#
 200. 102. #211المشبؾ 

 200. 175. المشبؾ المعدؿ 14#
 200. 191. #267المشبؾ 

 200. 140. المشبؾ المعدؿ 11#
 200. 196. #216المشبؾ 

 200. 122. المشبؾ المعدؿ 46#
 200. 178. #266المشبؾ 

لكؿ مف  6.65أكبر مف  P-Valueحيث أظيرت نتيجة الاختبار أف البيانات تتبع نموذج التوزيع الطبيعي حيث كانت قيمة 
د فرؽ جوىري بيف المشابؾ المدروسة المشابؾ المدروسة والمشبؾ المعدؿ وبالتالي يمكننا استخداـ الاختبارات المعممية لدراسة وجو 

 والمشبؾ المعدؿ.
 التحميل الوصفي لعينة البحث:

يوضح الجدوؿ رقـ )( التحميؿ الوصفي لقيـ قوة الشد لكؿ مف مجموعات )المشابؾ المدروسة والمشبؾ المعدؿ(، حيث كانت قوة 
 الشد لممشبؾ المعدؿ أعمى قيماً مف قوة الشد لممشابؾ المدروسة.

(: التحميل الوصفي لمبيانات23-4الجدول)  
Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation Variance 

 1.733 1.31660 20.4700 22.40 18.30 10 المعدل

423# 10 15.40 20.80 18.6000 1.86130 3.464 

 1.977 1.40618 16.1800 18.30 13.80 10 المعدل

209# 10 11.40 15.90 13.6100 1.38680 1.923 

 778. 88192. 12.7000 14.20 11.50 10 المعدل

211# 10 9.80 12.90 11.1700 .98099 .962 

 1.756 1.32497 22.8000 24.50 20.10 10 المعدل

207# 10 17.80 22.00 20.4100 1.46701 2.152 

 1.068 1.03366 15.0200 16.80 13.30 10 المعدل

200# 10 11.40 14.40 12.9600 .99688 .994 
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 Mean N Std. Deviation 

Std. Error 

Mean 

 37618. 1.18958 10 14.2800 المعدل

210# 11.8900 10 .89747 .28380 

 

 
 الشكل رقم )(: المقارنة بين قوة الشد لممشابك المدروسة والمشبك المعدل

 

ف المشابؾ المدروسة والمشبؾ المعدؿ حيث يظير أف قوة الشد يبيف المخطط البياني رقـ )( المقارنة بيف قيـ قوة الشد بي
 بالنسبة لممشابؾ المعدؿ أكبر مف قوة الشد الخاصة بالمشابؾ المدروسة.

مف خلاؿ التحميؿ الوصفي والمخططات البيانية لكؿ مف بيانات المشابؾ المدروسة والمشبؾ المعدؿ، نستنتج بوجود 
ف المشبكيف لصالح المشبؾ المعدؿ، لمتأكد فيما اذا كاف الفرؽ جوىري سنقوـ فرؽ بيف قوى الشد ومتوسطاتيا لكؿ م

 Paired samples T-test .باختبار
 دراسة وجود فرق جوىري بقوة الشد لكل من المشابك المدروسة والمشبك المعدل

مف المشبؾ المعدؿ لدراسة وجود فرؽ جوىري بيف قوة مقاومة الشد لكؿ  Paired samples T-testتـ اجراء اختبار  
 والمشابؾ المدروسة عمى الاسناف المناسبة ليا. يوضح الجدوؿ رقـ )( نتيجة الاختبار.

 لمجموعات المشابك  والمشبك المعدل لمعينات المستقمة Paired samples T-test( اختبار 24-4الجدول )
Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

t df Sig. (2-tailed) Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

 000. 9 7.662 2.42211 1.31789 24406. 77179. 1.87000 201# -المعدل

 001. 9 4.962 3.74160 1.39840 51791. 1.63778 2.57000 -209# المعدل

 000. 9 9.828 1.88215 1.17785 15567. 49227. 1.5300 -211# المعدل

 003. 9 4.027 3.73274 1.04726 59357. 1.87702 2.39000 -207# المعدل

 000. 9 6.649 3.20315 1.57685 35946. 1.13671 2.39000 -210# المعدل

 001. 9 5.096 2.97436 1.14564 40420. 1.27819 2.06000 -200# المعدل

0

5

10

15

20

25

#16 #44 #41 #14 #46 #11 

 المعدل

 المشبك المناسب
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وبالتالي نرفض الفرضية التي تنص عمى عدـ وجود فرؽ  6.65أصغر مف  sigأف قيمة  مف الجدوؿ رقـ )( نجد
جوىري بيف متوسط قوة الشد لكؿ مف المشابؾ المدروسة ومتوسط قوة الشد لممشبؾ المعدؿ ونقبؿ الفرضية البديمة 

لمعدؿ أكبر مف قوة الشد وبالتالي يوجد اختلاؼ بيف متوسط قوة الشد لممشبكيف، وبما أف متوسط قوة الشد لممشبؾ ا
 لممشابؾ المدروسة أي أف المشبؾ المعدؿ يمتمؾ مقاومة شد أكبر مف المشابؾ المدروسة.

 :Discussionالمناقشة 
يعتمد الاختيار المناسب لمشبؾ الحاجز المطاطي أف يتوافؽ مع شكؿ السف وموقعو في القوس السنية وىذا يتطمب 

[،لا يوجد معايير وطنية أمريكية أو لا توجد 13التشريحي لمسف المطبؽ عميو] تصنيع المشبؾ بما يتناسب مع الشكؿ
.ىناؾ العديد مف الدراسات حوؿ ابعاد السف الأنسية الوحشية بيف نقاط [14]معايير دولية مف أجؿ تصنيع المشبؾ 

الأنسي الوحشي في وآخريف أما الدراسات التي تقيس البعد   Morrees التماس الملاصقة والتي تعتمد عمى طريقة
الجزء العنقي مف السف وخاصة عند الخط العنقي السريري)مكاف انطباؽ المشبؾ عميو( قميمة جداً، وفي دراستنا ىذه 

( بالبعد بيف النقطتيف التي تتوضع عندىا نتوئي فؾ  C-MDsعرفنا البعد الأنسي الوحشي عند الخط العنقي لمسف )
 يجب أف يتوضع ما بيف الزاوية الخطية المحورية ونقطة التماس الملاصقةالمشبؾ بكؿ جية أف كؿ نتوء لممشبؾ 

عاـ  Cazacu.قاـ العديد مف الباحثيف باجراء تعديلات عمى أجزاء المشبؾ متؿ)دراسة قاـ بيا الباحث [15]
 & y Hu-Friedy, Hygenic, KKD, SDI), Hager باستخداـ مشابؾ حاجز مطاطي مف الشركات2614

Werken ة الباحث ودراسManuel ( عمى المشبؾ 1983عاـ )no 3 Ivory) مختمؼ الدراسات السابقة التي تناولت )
تعديلات عمى المشابؾ كانت تعديلات غير ردودة  وبسيطة تشمؿ تشذيب و قص أجزاء مف المشبؾ .في الدراسة التي 

 # وعمى موسعة ىيكمية.266ح رقـ قمنا بيا استخدمنا المشبؾ المعدؿ الذي قمنا بتصنيعو اعتمادا عمى مشبؾ مجن
تـ الاعتماد في الدراسة الحالية عمى أخذ الأبعاد مف خلاؿ الأمثمة الجبسية مستخدميف الفرجار الرقمي لمقياس ومف  •

ثـ المقارنة بيف ىذه الأبعاد وأبعاد المشابؾ ،حيث أف المشابؾ التي استخدمناىا في الدراسة تغطي جميع المجموعات 
السفمي بالإضافة لممقارنة مع المشبؾ المعدؿ . وىي نفس الطريقة التي  السنية )قواطع، ضواحؾ، أرحاء( لمفكيف العموي و 

[ مف اجؿ دراسة 13] 2618وزملائو عاـ  Bargaleوالباحث  [10] 2613وزملائو عاـ  Parkاعتمدتو دراسة الباحث 
 مدى ملائمة مجموعة مف المشابؾ للأرحاء الثانية المؤقتو.

بؾ عمى السف لاختبار ملاءمتو مف خلاؿ فحص  ثباتو واستقراره عمى في الإجراءات السريرية عندما يطبؽ المش •
. وفي ىذه الدراسة الحالية، تمت [15]السف وذلؾ بتطبيؽ شد أصبعي عمى المشبؾ أسفؿ القوس بالاتجاه الإطباقي 

 محاكاة اختبار ملاءمة المشبؾ السريري، مف خلاؿ إجراء اختبار الشد.
للأسناف في جية اليميف مع مقابلاتيا اليسار   C-MDsؾ فرقاً جوىرياً بيف قيـ الػ في الدراسة الحالية، لـ يكف ىنا •

  Bargalوزملائو، وأيضا الباحث  Parkلمفكيف العموي والسفمي.وىذا يتفؽ مع النتائج التي توصؿ إلييا كؿ مف  
والأرحاء الثانية المؤقتة اليسار للأرحاء الثانية المؤقتة اليميف   C-MDsوزملائو، حيث لـ يكف ىناؾ اختلاؼ بيف الػ 

وزملائو حيث بيف أف الاختلاؼ في مقاس الأسناف بيف الجيتيف اليمنى واليسرى  Barett،ودراسة[10] [16]في كؿ فؾ
 .[17]صائيةطفيؼٌ جداً، لذلؾ يمكف أف نأخذ متوسط البيانات في التحميلات الإح

 C-MDsلمذكور وقيـ متوسطات اؿ  C-MDsكما بينت الدراسة الحالية وجود اختلاؼ في قيـ متوسطات اؿ  •
(، وبحساب فرؽ 22L, #45B, #36B#، لكف الاختلاؼ لـ يكف لو أىمية إحصائية في جميع الأسناف، ماعدا )للإناث
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( كاف أكبر (22L , #45B, #36B#لػ  C-MDsمتوسطات ىذه الأسناف كاف الفارؽ لصالح الذكور، حيث أف 
وزملاؤه وأيضا  Parkوصؿ إليو ممـ عمى التوالي، وىذه النتائج تتفؽ مع ما ت 6.27ممـ، 6.62ممـ ،0.25 بمقدار 
للأرحاء الثانية المؤقتة بيف الأطفاؿ الذكور   C-MDsوزملائو، حيث لـ يكف ىناؾ اختلاؼ  بيف الػ   Bargalالباحث 

 .[18]والأطفاؿ الإناث، وىذا لا يتفؽ مع النتائج العامة لدراسة أوضحت أف أسناف الذكور أكبر مف أسناف الإناث
للأسناف مع متوسط عرض المشبؾ الأكثر  C-MDsوفي الدراسة الحالية، تمت المقارنة بيف المتوسط الحسابي لقيـ 

 بمقدار تجاوز  #(34#،33ج أف الأختلاؼ في المتوسطات كبير نسبيا للأنياب السفمية )شيوعا ليا.حيث بينت النتائ
# بفارؽ أقؿ 211لمرباعيات والثنايا السفمية أقرب لمتوسط المشبؾ  C-MDsممـ لصالح الأنياب، بينما كاف اؿ 2اؿ 
. ويمكف أف نعمؿ ذلؾ بأف حجوـ الأسناف تختمؼ بحسب الجنس والعمر، ووفقاً  [10]ممـ وىي قيمة صغيرة نسبيا 1مف 
#، 22#، 12#، 21#، 11للأسناف ) C-MDsكاف الأختلاؼ في متوسطات اؿ  .كماMorrees [13]و  Reedلػ 
،وعندما [10]# ويعتبر ىذا الاختلاؼ صغير نسبيا 216ممـ مع متوسط البعد لممشبؾ 1#( أصغر مف #23، 13

حسبنا مجاؿ الثقة لمتوسط القياسات لكؿ سف مف القواطع العموية والسفمية كاف مجاؿ ثقة كؿ سف تقع ضمف مجاؿ 
ف أف تؤثر المشبؾ المعدؿ وىذا يعني أف المشبؾ المعدؿ يتلاءـ مع القواطع العموية والسفمية . ولكف ىذه النتيجة يمك
 عمييا عوامؿ أخرى لـ نشمميا بالدراسة كالزاوية بيف نتوءات المشبكيف، بالإضافة إلى نابضية قوس المشبؾ.

 6.65أكبر مف  P-value# يتلاءـ مع الضواحؾ الثانية العموية حيث أف قيمة الػ 267كما بينت الدراسة أف المشبؾ 
،ومجالات الثقة [10]ممـ ويعتبر فارؽ صغير نسبيا 1أقؿ مف أما بالنسبة لمضواحؾ الأولى العموية كاف الفرؽ 
 وىذا يدؿ عمى أف المشبؾ يتلاءـ مع ىذه الضواحؾ العموية.لمتوسطات كؿ سف تنتمي إلى مجاؿ المشبؾ المعدؿ 

#،حيث أف فارؽ متوسطات اؿ 261وبينت الدراسة ضرورة استخداـ مشبؾ أفضؿ للأرحاء العموية مف المشبؾ الشائع 
C-MDs  أما مجاؿ الثقة للأرحاء العموية تقع ضمف مجاؿ المشبؾ المعدؿ وىذا يدؿ عمى أف [16]ممـ 1أكبر مف،

 المشبؾ المعدؿ يمكف تغيير البعد بيف نتوئي فكيو بحيث يتلائـ معيا.
للأرحاء السفمية و قيـ متوسط الحسابي  C-MDsي بيف قيـ متوسطات اؿ كما أظيرت الدراسة الحالية وجود فرؽ جوىر 

# الأكثر شيوعا ليا مف الناحية المسانية بينما كاف ملائـ ليا مف الناحية الدىميزية .لكف فارؽ المتوسط مف 266لممشبؾ 
.ولكف عند حساب مجالات الثقة كانت جميع القيـ خارج [16]ممـ وىذا يعتبر مقبوؿ نسبيا  1الناحية المسانية أقؿ مف 

ث لـ نستطع تكبير المسافة بيف مجاؿ المشبؾ المعدؿ،نستنتج أف المشبؾ المعدؿ لا يتلاءـ مع الأرحاء السفمية حي
للأرحاء السفمية، قد يعود ذلؾ إلى أف مجاؿ الحركة الذي تؤمنو الموسعة  C-MDsنتوءي فكيو بحيث يشمؿ قيـ الػ 

 صغير نسبياً.
اقتصرت الدراسة الحالية عمى مجموعة مف المواطنيف السورييف، حيث مف المعروؼ أف اختلاؼ مقاسات الأسناف 

، كاف العرض الأنسي الوحشي [18]وزملائو Yeun. ففي دراسة [21] [18] [26] [19]لعرؽ والبيئة يختمؼ باختلاؼ ا
وزملائو في دراسة  Harrisوجد للأرحاء الثانية المؤقتة السفمية أكبر عند الأطفاؿ اليابانييف مف الأطفاؿ الصينييف. وقد 

استقصائية عالمية، أف قياس العرض الأنسي الوحشي للأسناف المؤقتة لدى الأطفاؿ الأسترالييف الأصمييف أكبر منيا 
قد يختمؼ باختلاؼ المجموعة السكانية المختمفة، ومف غير   C-MDs، مما يعني أف الػ[22]لدى السكاف الأوروبييف 

وىذا   C-MDsالممكف أف يكوف مقاس المشبؾ مناسب عالميا لجميع السكاف. كما أنو لا يوجد دراسات سابقة حوؿ 
 ا.يفرض قيود عمى ىذه الدراسة، لإجراء مقارنة معي
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أما فيما يخص نتائج اختبار الشد فقد أظير المشبؾ المعدؿ مقاومة لمشد أكبر مف المشابؾ الأخرى، وكاف الفرؽ بيف 
متوسط قيمة الشد لممشبؾ المعدؿ مقارنة مع متوسط الشد لممشبؾ المناسب لمسف في كؿ اختبار ذو دلالة إحصائية 

 C-MDsبيف نتوئي كؿ فؾ بالمشبؾ المعدؿ بحيث يناسب اؿ  ىامة.يمكف أف نعمؿ ذلؾ مف خلاؿ إمكانية ضبط البعد
لمسف مف الناحية الدىميزية والمسانية وبالتالي نكوف قد زدنا سطح التماس بيف المشبؾ المعدؿ والسف المطبؽ عميو .كما 

بينما # تممؾ بعد بيف نتوئي كؿ فكيف ثابت ومتساوي بالطرفيف 216أف جميع المشابؾ ضمف الأختبار عدا المشبؾ 
بيف الجية الدىميزية والجية المسانية. ىذا النوع مف الأختبارات لثبات المشبؾ لـ تطرؽ  C-MDsالأسناف تختمؼ باؿ 

 إليو دراسة أخرى حتى يومنا ىذا.
 

 والتوصياتالاستنتاجات 
 :الاستنتاجات

 ضمف شروط الدراسة الحالية يمكف استنتاج ما يمي:
لمرجاؿ عف النساء بالنسبة لجميع الأسناف   C-MDsاؿ لـ يكف ىنالؾ فارؽ ىاـ أحصائيا ما بيف قياس  -1

 .p>0.05الدائمة حيث أف 
للأسناف جية اليميف عف مقابلاتيا مف جية  C-MDsلـ يكف ىنالؾ فارؽ ىاـ أحصائيا ما بيف قياس اؿ  -2

 اليسار.
للأسناف وعرض المشابؾ الأكثر  C-MDs( بيف متوسط قيـ اؿ p<0.05كاف ىناؾ فارؽ ىاـ إحصائيا ) -3

( وبالتالي ىذا المشبؾ مناسب لمضواحؾ الثانية العموية p>0.05# كاف اؿ )267ملاءمة ليا .،باستثناء المشبؾ رقـ 
(15،#25.)# 
ضمف  C-MDsالمشبؾ المعدؿ يلائـ جميع الأسناف باستثاء الأرحاء الأولى والثانية السفمية لاتقع قيـ اؿ  -4

 مجاؿ المشبؾ المعدؿ.
معدؿ أكبر مف قوة مقاومة الشد لممشابؾ قوة مقاومة الشد لممشبؾ ال -5
 .#( عند تطبيقيا مخبريا عمى أمثمة جبسية#261،#266،#267،#269،#216،211)

 :التوصيات
#( والمشبؾ المعدؿ عمى الأسناف بغض 261#،266#،267#،269#،216#،211يوصى باستخداـ المشابؾ )-1

 النظر عمى جنس المريض .
 # عمى الضواحؾ الثانية العموية.267تخداـ المشبؾ رقـ كما يوصى باس-2
و يوصى باسخداـ المشبؾ المعدؿ عمى جميع الأسناف باستثناء الأرحاء الأولى والثانية السفمية وذلؾ بعد إجراء -3

 أختبارات الأماف وضماف الجودة.
 ابؾ الأخرى. يوصى باستخداـ المشبؾ المعدؿ وذلؾ لمقاومة الشد العالية لو مقارنة بالمش-4
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